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WYKAZ PUBLIKACJI W CYKLU STANOWIĄCYM OSIĄGNIĘCIE NAUKOWE

I Dark excitons and the elusive valley polarization in transition metal dichalcogenides
M. Baranowski, A. Surrente, D.K. Maude, M. Ballottin, A.A. Mitioglu, P.C.M. Christianen,
Y.C. Kung, D. Dumcenco, A. Kis, P. Plochocka
2D Materials, 4, 025016 (2017), IF=7.343, MNiSW=140
Wkład poszczególnych autorów:

MB Współudział w opracowaniu koncepcji badań oraz opracowanie modelu wraz z symulacjami,
analiza danych eksperymentalnych, wiodąca rola w przygotowaniu manuskryptu.

AS Pomiary fotoluminescencji, udział w analizie danych eksperymentalnych, udział w dyskusji
wyników oraz w przygotowaniu manuskryptu

DKM Udział w dyskusji wyników i przygotowaniu manuskryptu

MBal Udział w pomiarach fotoluminescencji

AAM Udział w pomiarach fotoluminescencji

PCMC Udział w dyskusji wyników i przygotowaniu manuskryptu

YCK Udział w wytworzeniu struktury do badań

DD Przygotowanie struktury do badań oraz udział w dyskusji wyników i przygotowaniu manu-
skryptu

AKi Nadzór nad przygotowaniem struktury, udział w dyskusji wyników i przygotowaniu manu-
skryptu

PP Pomiary zostały przeprowadzone w grupie badawczej pod kierunkiem PP oraz jej współudziale
przy ustaleniu koncepcji badawczej.

II Probing the Interlayer Exciton Physics in a MoS2/MoSe2/MoS2 van der Waals He-
terostructure
M. Baranowski, A. Surrente, Ł. Klopotowski, J.M. Urban, N. Zhang, D.K. Maude, K. Wiwa-
towski, S. Mackowski, Y.C. Kung, D. Dumcenco, A. Kis, P. Plochocka
Nano Letters, 17, 6360 (2017), IF=12.279, MNiSW=200
Wkład poszczególnych autorów:

MB Współudział w opracowaniu koncepcji badań, pomiary wzbudzania fotoluminescencji, oraz
wyznaczenie stopnia polaryzacji fotoluminescencji, analiza danych eksperymentalnych oraz
ich interpretacja, wiodąca rola w przygotowaniu manuskryptu.

AS Pomiary dynamiki fotoluminescencji, udział w analizie danych eksperymentalnych, dyskusji
wyników oraz przygotowaniu manuskryptu

ŁK Udział w pomiarach dynamiki fotoluminescencji związanej z między-warstwowym ekscytonem
ze struktury MoS2/MoSe2/MoS2, udział w dyskusji wyników i przygotowaniu manuskryptu.

JMU uczestniczenie w pomiarach fotoluminescencji związanej z między-warstwowym ekscytonem
ze struktury MoS2/MoSe2/MoS2 w funkcji temperatury

NZ Udział w w pomiarach wzbudzania fotoluminescencji



DKM Udział w dyskusji wyników i przygotowaniu manuskryptu

KW Udział w pomiarach dynamiki fotoluminescencji

SM Udział w dyskusji wyników i przygotowaniu manuskryptu

YCK Udział w dyskusji wyników i przygotowaniu manuskryptu

DD Przygotowanie struktur do badań oraz udział w dyskusji wyników i przygotowaniu manu-
skryptu

AKi Nadzór nad przygotowaniem struktury, udział w dyskusji wyników i przygotowaniu manu-
skryptu

PP Pomiary zostały przeprowadzone grupie badawczej pod kierunkiem PP oraz przy jej współ-
udziale w opracowaniu koncepcji badawczej.

III Non equilibrium anisotropic excitons in atomically thin ReS2
J. M. Urban, M. Baranowski, A. Kuc, Ł Kłopotowski, A Surrente, Y. Ma, D. Włodarczyk, A.
Suchocki, D. Ovchinnikov, T. Heine, D. K. Maude, A. Kis and P Plochocka
2D Materials, 6, 015012 (2018), IF=7.343, MNiSW=140
Wkład poszczególnych autorów:

JMU pomiary widma fotoluminescencji oraz rozpraszania Ramana z warstwa ReS2, analiza danych,
udział w przygotowaniu manuskryptu

MB Opracowanie modelu kinetyki rekombinacji, analiza danych wraz z interpretacją, opieka nad
doktorantką realizującą pomiary, wiodąca rola w przygotowaniu manuskryptu.

AK Udział w obliczeniach struktury pasmowej ReS2 w funkcji grubości warstw.

ŁK Udział w pomiarach rozpraszania Ramana z warstwa ReS2 oraz dyskusja wyników

AS Udział w pomiarach fotoluminescencji oraz dyskusja wyników

YM Udział w obliczeniach struktury pasmowej

DW Udział w pomiarach rozpraszania Ramana z warstwa ReS2

ASu Nadzór nad pomiarami rozpraszania Ramana z warstw ReS2.

DO Przygotowanie struktur do badań

TH Nadzór nad przeprowadzeniem obliczeń struktury pasmowej, udział w przygotowaniu manu-
skryptu

DKM Udział w dyskusji wyników i przygotowaniu manuskryptu

AKi Nadzór nad przygotowaniem struktury, udział w dyskusji wyników i przygotowaniu manu-
skryptu

PP Pomiary zostały przeprowadzone grupie badawczej pod kierunkiem PP oraz jej udziale w
dyskusji wyników i przygotowaniu manuskryptu.

IV Static and Dynamic Disorder in Triple-Cation Hybrid Perovskites
M. Baranowski, J.M. Urban, N. Zhang, A. Surrente, D.K. Maude, Z. Andaji-Garmaroudi, S. D.
Stranks, P. Plochocka
Journal of Physical Chemistry C 122, 17473 (2018), IF=4.309, MNiSW=140
Wkład poszczególnych autorów:

MB Idea i przygotowanie planu badań, pomiary fotoluminescencji i jej dynamiki, analiza danych
eksperymentalnych oraz ich interpretacja, modelowanie widma fotoluminescencji, wiodąca rola
w przygotowaniu manuskryptu.



JMU Udział w pomiarach widma fotoluminescencji oraz transmisji w funkcji temperatury

NZ Udział w pomiarach dynamiki fotoluminescencji

AS Udział w dyskusji wyników i przygotowaniu manuskryptu

DKM Udział w dyskusji wyników i przygotowaniu manuskryptu

ZAG Wytworzenie struktur do badań

SDS Nadzór nad syntezą struktury do badań. Udział w dyskusji wyników i przygotowaniu manu-
skryptu

PP Pomiary zostały przeprowadzone grupie badawczej pod kierunkiem PP i jej udziale w dyskusji
wyników i przygotowaniu manuskryptu.

V Giant Fine Structure Splitting of the Bright Exciton in a Bulk MAPbBr3 Single
Crystal
M. Baranowski, K. Galkowski, A. Surrente, J. M. Urban, Ł. Klopotowski, S. Mackowski, D.K
Maude, R. Ben Aich, K. Boujdaria, M. Chamarro, C. Testelin, P. Nayak, M. Dollmann, H. J.
Snaith, R. J. Nicholas, P. Plochocka
Nano Letters 19, 7054 (2019), IF=12.279 , MNiSW=200
Wkład poszczególnych autorów:

MB Pomiary widm odbicia i fotoluminescencji w funkcji indukcji pola magnetycznego i polaryzacji,
analiza danych eksperymentalnych, opracowanie metody dokładnego wyznaczania przesunię-
cia widma, wiodący udział w przygotowaniu manuskryptu.

KG Udział w pomiarach fotoluminescencji i odbicia w polu magnetycznym, dyskusja wyników.

AS Udział w dyskusji wyników i przygotowaniu manuskryptu

JMU Udział w pomiarach fotoluminescencji w funkcji kąta polaryzacji

ŁK Udział w pomiarach widma fotoluminescencji i odbicia w polu magnetycznym, udział w przy-
gotowaniu manuskryptu.

SM Udział w dyskusji wyników i przygotowaniu manuskryptu

DKM Udział w dyskusji wyników i przygotowaniu manuskryptu

RBA Udział w obliczeniach struktury subtelnej ekscytonu

KB Udział w obliczeniach struktury subtelnej ekscytonu

MC Udział w przygotowaniu manuskryptu

CT Udział w przygotowaniu manuskryptu

PN Udział w dyskusji wyników i przygotowaniu manuskryptu

MD Wytworzenie struktury do badań

HJS Udział w dyskusji wyników i przygotowaniu manuskryptu

RJN Udział w dyskusji wyników i przygotowaniu manuskryptu

PP Udział w ustalaniu koncepcji badawczej. Pomiary zostały przeprowadzone w grupie badawczej
pod kierunkiem PP.

VI Phase Transition Induced Carrier Mass Enhancement in 2D Ruddlesden-Popper Pe-
rovskites
M. Baranowski, S.J. Zelewski, M. Kepenekian, B. Traoré, J.M. Urban, A. Surrente, K. Galkow-
ski, D. K. Maude, A. Kuc, E. Booker, R. Kudrawiec, S. D. Stranks, P. Plochocka



ACS Energy Letters 4, 2386 (2019), IF= 16.331, MNiSW=200
Wkład poszczególnych autorów:

MB Udział w pomiarach widm transmisji w funkcji indukcji pola magnetycznego analiza danych
oraz ich interpretacja, opracowanie metody dokładnego wyznaczania przesunięcia przejść eks-
cytonowych w polu magnetycznym, wiodący udział w przygotowaniu manuskryptu, koordy-
nacja prac związanych z badaniami i przygotowaniem manuskryptu.

SJZ Udział w pomiarach widma transmisji dwuwymiarowych perowskitów w polu magnetycznym,
udział w przygotowaniu manuskryptu

MK Obliczenia struktury pasmowej oraz udział w dyskusji wyników i przygotowaniu manuskryptu

BT Udział w obliczeniach struktury pasmowej

JMU Pomiary widma odbicia z dwuwymiarowych perowskitów

AS Udział w dyskusji wyników i przygotowaniu manuskryptu

KG Udział w dyskusji wyników

DKM Udział w dyskusji wyników i przygotowaniu manuskryptu

AK Udział w dyskusji wyników i obliczeniach struktury pasmowej.

EB Wytworzenie struktur do badań oraz pomiary XRD

RK Udział w dyskusji wyników i przygotowaniu manuskryptu

SDS Udział w dyskusji wyników i przygotowaniu manuskryptu

PP Pomiary zostały przeprowadzone w grupie badawczej i pod kierunkiem PP.

VII Revealing the Nature of Photoluminescence Emission in the Metal-Halide Double Pe-
rovskite Cs2AgBiBr6
S. Zelewski, J.M. Urban, A. Surrente, D. K. Maude, A. Kuc, L. Schade, R. D Johnson, M. Dol-
lmann, P. Nayak, H. Snaith, P. Radelli, R. Kudrawiec, R. J. Nicholas, P. Plochocka, M. Bara-
nowski
Journal of Materials Chemistry C 7, 8350 (2019), IF=6.641, MNiSW=140
Wkład poszczególnych autorów:

SZ Pomiary widma absorpcji za pomocą metod spektroskopii fotoakustycznej, pomiary wzbudza-
nia fotoluminescencji, udział w pomiarach widma rozpraszania Ramana

JMU Pomiary widma rozpraszania Ramana

AS Udział w dyskusji wyników i przygotowaniu manuskryptu

DKM Udział w dyskusji wyników i przygotowaniu manuskryptu

AK Udział w dyskusji wyników i wykonanie obliczeń widma drgań sieci krystalicznej

LS Synteza kryształu do badań

RDJ Udział w syntezie kryształu

MD Udział w syntezie kryształu

PN Udział w dyskusji wyników i przygotowaniu manuskryptu

HS Udział w dyskusji wyników

PR Udział w dyskusji wyników

RK Udział w dyskusji wyników i przygotowaniu manuskryptu



RJN Udział w dyskusji wyników i przygotowaniu manuskryptu

PP Pomiary zostały przeprowadzone grupie badawczej pod kierunkiem PP i jej udziale w dyskusji
wyników i przygotowaniu manuskryptu.

MB Sformułowanie koncepcji badań oraz ich koordynowanie, analiza danych oraz ich interpretacja,
modelowanie widm w oparciu o model Franka-Condona, wiodący udział w przygotowaniu
manuskryptu.

WYKAZ OPUBLIKOWANYCH ARTYKUŁÓW W CZASOPISMACH NAUKOWYCH W
LATACH 2010-2013 (PRZED UZYSKANIEM TYTUŁU DOKTORA)

1. Time resolved photoluminescence of In(N)As quantum dots embedded in GaIn(N)As/GaAs quan-
tum well
M. Syperek, R. Kudrawiec,M. Baranowski, G. Sęk, J. Misiewicz, D. Bisping, B. Marquardt, A.
Forchel, and M. Fischer,
Appl. Phys, Lett., 96, 041911, (2010), IF=3.521
Wkład: Udział w analizie danych eksperymentalnych

2. Carrier dynamics between delocalized and localized states in type-II GaAsSb/GaAs quantum wells
M. Baranowski, M. Syperek, R. Kudrawiec, J. Misiewicz, J. A. Gupta, X. Wu, and R. Wang,
Appl. Phys, Lett. 98, 061910, (2011), IF=3.521
Wkład: Pomiary dynamiki fotoluminescencji, analiza danych oraz udział w ich dyskusji, udział
w przygotowaniu manuskryptu

3. Contactless electroreflectance, photoluminescence and time-resolved photoluminescence of GaIn-
NAs quantum wells obtained by the MBE method with N-irradiation
M. Baranowski, R. Kudrawiec, M. Syperek, J. Misiewicz, H. Zhao, M. Sadeghi, and S. M. Wang
Semicond. Sci. Technol. 26, 045012 (2011), IF=2.654
Wkład Pomiary fotoluminescencji i jej dynamiki, analiza danych eksperymentalnych i ich dysku-
sja, udział w przygotowaniu manuskryptu

4. Model of hopping excitons in GaInNAs: simulations of sharp lines in micro-photoluminescence
spectra and their dependence on the excitation power and temperature
M. Baranowski, M. Latkowska, R. Kudrawiec, and J. Misiewicz
J. Condens. Matter Phys 23, 205804, (2011), IF=2.711
Wkład Opracowanie modelu oraz jego implementacja, dyskusja wyników udział w przygotowaniu
manuskryptu

5. Hopping Excitons in GaInNAs—Simulation of Micro-and Macrophotoluminescence Spectra
M. Baranowski, M. Latkowska, R. Kudrawiec, J. Misiewicz
Acta Phys. Pol., A 120, 899 (2011), IF=0.875
Wkład Przeprowadzenie symulacji, dyskusja wyników, przygotowanie manuskryptu

6. Carrier dynamics in type-II GaAsSb/GaAs quantum wells
M. Baranowski, M. Syperek, R. Kudrawiec, J. Misiewicz, J. A. Gupta, X. Wu, and R. Wang
J. Condens. Matter Phys 24, 185801 (2012), IF=2.711
Wkład Pomiary fotoluminescencji i jej dynamiki, analiza danych eksperymentalnych i ich dysku-
sja, modelowanie dynamiki fotoluminescencji, udział w przygotowaniu manuskryptu

7. Dynamics of localized excitons in Ga0.69In0.31N0.015As0.985/GaAs quantum well: Experimental stu-
dies and Monte-Carlo simulations
M. Baranowski, R. Kudrawiec, M. Latkowska, M. Syperek, J. Misiewicz, and J. A. Gupta
Appl. Phys, Lett. 100, 202105 (2012), IF=3.521
Wkład Pomiary fotoluminescencji i jej dynamiki, analiza danych eksperymentalnych i ich dysku-
sja, symulacje dynamiki fotoluminescencji, udział w przygotowaniu manuskryptu



8. Time-resolved photoluminescence studies of the optical quality of InGaN/GaN multi-quantum well
grown by MOCVD—antimony surfactant effect
M. Baranowski, M. Latkowska, R. Kudrawiec, M. Syperek, J. Misiewicz, K. G. Sadasivam, J.
Shim, and J. K. Lee
Semicond. Sci. Technol. 26, 105027 (2012), IF=2.654
Wkład Pomiary fotoluminescencji i jej dynamiki, analiza danych eksperymentalnych i ich dysku-
sja, udział w przygotowaniu manuskryptu

9. Steady state and femtosecond spectroscopy of Perylimide Red dye in porous and sol-gel glasses R.
Reisfeld, V. Levchenko, T. Saraidarov, E. Rysiakiewicz-Pasek,M. Baranowski, A. Podhorodecki,
J. Misiewicz, and T. Antropova
Chem. Phys Lett. 546, 171, (2012), IF=1.860
Wkład Udział w pomiarach dynamiki fotoluminescencji

10. Monte Carlo Simulations of the Influence of Localization Centres on Carrier Dynamics in GaIn-
NAs Quantum Wells
M Baranowski, R Kudrawiec, M Latkowska, M Syperek, J Misiewicz
Acta Phys. Pol., A 122, 1022, (2012), IF=0.875
Wkład Przeprowadzenie symulacji, dyskusja wyników, przygotowaniu manuskryptu

11. Enhancement of photoluminescence from GaInNAsSb quantum wells upon annealing: improvement
of material quality and carrier collection by the quantum well
M. Baranowski, R. Kudrawiec, M. Latkowska, M. Syperek, J. Misiewicz, T. Sarmiento, and J.
S. Harris
J. Condens. Matter Phys 25, 065801 (2013), IF=2.711
Wkład: Pomiary fotoluminescencji i jej dynamiki, analiza danych eksperymentalnych i ich dys-
kusja, udział w przygotowaniu manuskryptu

12. Impact of wetting-layer density of states on the carrier relaxation process in low indium content
self-assembled (In, Ga) As/GaAs quantum dots
M. Syperek, M. Baranowski, G. Sęk, J. Misiewicz, A. Löffler, S. Höfling, S. Reitzenstein, M.
Kamp, and A. Forchel
Phys. Rev. B 87, 125305 (2013), IF=3.736
Wkład:Opracowanie modelu relaksacji, przeprowadzenie symulacji, udział w przygotowaniu ma-
nuskryptu

13. Theoretical Studies of the Influence of Temperature on Photoluminescence Dynamics in GaIn-
NAs/GaAs Quantum Wells
M Baranowski, R Kudrawiec, J Misiewicz
Jpn. J. Appl. Phys. 52, 08JL04, (2013), IF=1.417
Wkład Przeprowadzenie symulacji, dyskusja wyników, przygotowanie manuskryptu

14. Design and Optical Characterization of Novel InGaN/GaN Multiple Quantum Well Structures by
Metal Organic Vapor Phase Epitaxy
L. Zhang, R. R. Lieten, M. Latkowska, M. Baranowski, R. Kudrawiec, K. Cheng, H. Liang, G.
Borghs
Jpn. J. Appl. Phys. 52, 08JL10, (2013), IF=1.471
Wkład: Udział w pomiarach fotoluminescencji i jej dynamiki

15. Photoreflectance, photoluminescence, and microphotoluminescence study of optical transitions be-
tween delocalized and localized states in GaN0.02As0.98, Ga0.95In0.05N0.02As0.98, and GaN0.02As0.90Sb0.08
layers
R. Kudrawiec, M. Latkowska, M. Baranowski, J. Misiewicz, L. H. Li, and J. C. Harmand
Phys. Rev. B 88, 125201 (2013), IF=3.736
Wkład: Przeprowadzenie symulacji widm mikro-fotoluminescencji, udział w dyskusji wyników



WYKAZ OPUBLIKOWANYCH ARTYKUŁÓW W CZASOPISMACH NAUKOWYCH W
LATACH 2014-2020 (PO UZYSKANIU TYTUŁU DOKTORA)

1. Time-resolved photoluminescence studies of annealed 1.3-µm GaInNAsSb quantum wells
M. Baranowski, R. Kudrawiec, M. Syperek, J. Misiewicz, T. Sarmiento, and J. S. Harris,
Nanoscale Res. Lett. 9, 81 (2014), IF=3.159
Wkład: Pomiary fotoluminescencji i jej dynamiki, analiza danych eksperymentalnych i ich dys-
kusja, przygotowanie manuskryptu

2. Nitrogen-related changes in exciton localization and dynamics in GaInNAs/GaAs quantum wells
grown by metalorganic vapor phase epitaxy
M. Baranowski, R. Kudrawiec, J. Misiewicz, and M. Hammar, Appl. Phys. -Mater. Sci. Process.
118, 479 (2015). IF=1.784
Wkład: Pomiary fotoluminescencji i jej dynamiki, analiza danych eksperymentalnych i ich dys-
kusja, przeprowadzenie symulacji, przygotowanie manuskryptu

3. Photoluminescence characterization of InGaN/InGaN quantum wells grown by plasma-assisted
molecular beam epitaxy: Impact of nitrogen and galium fluxes
M. Baranowski, R. Kudrawiec, J. Misiewicz, H. Turski, and C. Skierbiszewski, Phys. Status
Solidi B-Basic Solid State Phys. 252, 983 (2015).
Phys. Status Solidi B-Basic Solid State Phys. 252, 983 (2015), IF=1.454
Wkład: Pomiary fotoluminescencji i jej dynamiki, analiza danych eksperymentalnych i ich dys-
kusja, przeprowadzenie symulacji, przygotowanie manuskryptu

4. Temperature evolution of carrier dynamics in GaNxPyAs1−y−xalloys
M. Baranowski, R. Kudrawiec, A. V. Luce, M. Latkowska, K. M. Yu, Y. J. Kuang, J. Misiewicz,
C. W. Tu, W. Walukiewicz,
J. Appl. Phys. 117, 175702 (2015), IF=2.328
Wkład: Pomiary fotoluminescencji i jej dynamiki, analiza danych eksperymentalnych i ich dys-
kusja, przeprowadzenie symulacji, przygotowanie manuskryptu

5. Optical properties of GaAsBi/GaAs quantum wells: Photoreflectance, photoluminescence and time-
resolved photoluminescence study
J. Kopaczek, W. M. Linhart, M. Baranowski, R. D. Richards, F. Bastiman, J. P. R. David, R.
Kudrawiec, Semicond. Sci. Technol. 30, 094005 (2015), IF=2.654
Wkład: Pomiary dynamiki fotoluminescencji

6. Influence of temperature on spin polarization dynamics in dilute nitride semiconductors—Role of
nonparamagnetic centers
M. Baranowski, J. Misiewicz,
J. Appl. Phys. 118, 155705 (2015), IF=2.328
Wkład: Opracowanie modelu oraz przeprowadzenie symulacji, przygotowanie manuskryptu

7. The influence of nitrogen and antimony on the optical quality of InNAs (Sb) alloys
M. Latkowska, M. Baranowski, W. M. Linhart, F. Janiaka, J. Misiewicz, N. Segercrantz, F.
Tuomisto, Q. Zhuang, A. Krier, and R. Kudrawiec,
J. Phys. -Appl. Phys. 49, 115105 (2016), IF=2.829
Wkład: Udział w dyskusji wyników oraz przygotowaniu manuskryptu

8. Unified Model of Nanosecond Charge Recombination in Closed Reaction Centers from Rhodobacter
sphaeroides: Role of Protein Polarization Dynamics
K. Dubas, M. Baranowski, A. Podhorodecki, M. R. Jones, and K. Gibasiewicz,
J. Phys. Chem. B 120, 4890 (2016), IF=2.923
Wkład: Pomiary dynamiki fotoluminescencji

9. Effects of band anticrossing on the temperature dependence of the band gap of ZnSe1−xOx alloys



M. Welna, M. Baranowski, R. Kudrawiec, Y. Nabetani, and W. Walukiewicz, Semicond. Sci.
Technol. 32, 015005 (2017), IF=2.654
Wkład: Udział w dyskusji wyników oraz przygotowaniu manuskryptu

10. Multicolor emission from intermediate band semiconductor ZnO1−xSex M. Welna,M. Baranow-
ski, W. M. Linhart, R. Kudrawiec, K. M. Yu, M. Mayer, and W. Walukiewicz,
Sci. Rep. 7, 44214 (2017), IF=4.112
Wkład: Udział w pomiarach dynamiki fotoluminescencji, dyskusji wyników oraz przygotowaniu
manuskryptu

11. Dark excitons and the elusive valley polarization in transition metal dichalcogenides
M. Baranowski, A. Surrente, D. K. Maude, M. Ballottin, A. A. Mitioglu, P. C. M. Christianen,
Y. C. Kung, D. Dumcenco, A. Kis, and P. Plochocka, 2d Mater. 4, 025016 (2017), IF=7.343
Wkład: Współudział w idei badań oraz opracowanie modelu wraz z symulacjami, analiza danych
eksperymentalnych, wiodąca rola w przygotowaniu manuskryptu.

12. Observation of Ag1 Raman mode splitting in few layer black phosphorus encapsulated with hexago-
nal boron nitride
J. M. Urban, M. Baranowski, A. Surrente, D. Wlodarczyk, A. Suchocki, G. Long, Y. Wang, L.
Klopotowski, N. Wang, D. K. Maude, and P. Plochocka
Nanoscale 9, 19298 (2017), IF=6.97
Wkład: Udział w analizie danych eksperymentalnych, dyskusji wyników oraz opracowaniu manu-
skryptu.

13. Highly Oriented Atomically Thin Ambipolar MoSe2 Grown by Molecular Beam Epitaxy
M.-W. Chen, D. Ovchinnikov, S. Lazar, M. Pizzochero, M. B. Whitwick, A. Surrente, M. Bara-
nowski, O. L. Sanchez, P. Gillet, P. Plochocka, O. V. Yazyev, A. Kis,
Acs Nano 11, 6355 (2017), IF=13.903
Wkład: Udział w pomiarch map fotoluminescencji oraz rozpraszania Ramana

14. Probing the Interlayer Exciton Physics in a MoS2/MoSe2/MoS2 van der Waals Heterostructure
M. Baranowski, A. Surrente, L. Klopotowski, J. M. Urban, N. Zhang, D. K. Maude, K. Wiwa-
towski, S. Mackowski, Y. C. Kung, D. Dumcenco, A. Kis, and P. Plochocka,
Nano Lett. 17, 6360 (2017), IF=12.279
Wkład: Współudział w koncepcji planu badań, pomiary wzbudzania fotoluminescencji, oraz stop-
nia polaryzacji fotoluminescencji, analiza danych eksperymentalnych oraz ich interpretacja, wio-
dąca rola w przygotowaniu manuskryptu.

15. Direct evidence of photoluminescence broadening enhancement by local electric field fluctuations
in polar InGaN/GaN quantum wells
M. Baranowski, L. Janicki, M. Gladysiewicz, M. Welna, M. Latkowska, J. Misiewicz, L. Marona,
D. Schiavon, P. Perlin, and R. Kudrawiec,
Jpn. J. Appl. Phys. 57, 020305 (2018), IF=1.471
Wkład: Opracowanie koncepcji badań, udział w pomiarach fotoluminescencji, analizie danych
eksperymentalnych oraz opracowaniu manuskryptu

16. Intervalley Scattering of Interlayer Excitons in a MoS2/MoSe2/MoS2 Heterostructure in High
Magnetic Field
A. Surrente, L. Klopotowski, N. Zhang,M. Baranowski, A. A. Mitioglu, M. Ballottin, P. C. M.
Christianen, D. Dumcenco, Y.-C. Kung, D. K. Maude, A. Kis, and P. Plochocka,
Nano Lett. 18, 3994 (2018), IF=12.279
Wkład: Udział w dyskusji wyników oraz opracowaniu manuskryptu

17. Static and Dynamic Disorder in Triple-Cation Hybrid Perovskites
M. Baranowski, J. M. Urban, N. Zhang, A. Surrente, D. K. Maude, Z. Andaji-Garmaroudi, S.
D. Stranks, and P. Plochocka,



J. Phys. Chem. C 122, 17473 (2018) IF=4.309
Wkład: Idea i przygotowanie planu badań, pomiary fotoluminescencji i jej dynamiki, analiza
danych eksperymentalnych oraz ich interpretacja, modelowanie widma fotoluminescencji, wiodąca
rola w przygotowaniu manuskryptu.

18. Impact of photodoping on inter- and intralayer exciton emission in a MoS2/MoSe2/MoS2 hetero-
structure
N. Zhang, A. Surrente, M. Baranowski, D. Dumcenco, Y.-C. Kung, D. K. Maude, A. Kis, and
P. Plochocka,
Appl. Phys. Lett. 113, 062107 (2018), IF=3.521
Wkład: Udział w dyskusji wyników oraz opracowaniu manuskryptu

19. Moire Intralayer Excitons in a MoSe2/MoS2 Heterostructure
N. Zhang, A. Surrente, M. Baranowski, D. K. Maude, P. Gant, A. Castellanos-Gomez, and P.
Plochocka,
Nano Lett. 18, 7651 (2018) IF=12.279
Wkład: Udział w dyskusji wyników, analizie danych eksperymentalnych oraz opracowaniu manu-
skryptu

20. Non equilibrium anisotropic excitons in atomically thin ReS2
J. M. Urban, M. Baranowski, A. Kuc, L. Klopotowski, A. Surrente, Y. Ma, D. Wlodarczyk, A.
Suchocki, D. Ovchinnikov, T. Heine, D. K. Maude, A. Kis, and P. Plochocka,
2D Mater. 6, 015012 (2019), IF=7.343
Wkład: Opracowanie modelu kinetyki rekombinacji, analiza danych wraz z interpretacją, opieka
nad doktorantką realizującą pomiary, wiodąca rola w przygotowaniu manuskryptu.

21. Revealing the nature of photoluminescence emission in the metal-halide double perovskite Cs2AgBiBr6
S. J. Zelewski, J. M. Urban, A. Surrente, D. K. Maude, A. Kuc, L. Schade, R. D. Johnson, M.
Dollmann, P. K. Nayak, H. J. Snaith, P. Radaelli, R. Kudrawiec, R. J. Nicholas, P. Plochocka,M.
Baranowski
J. Mater. Chem. C 7, 8350 (2019), IF=6.641
Wkład: Sformułowanie koncepcji badań oraz ich koordynowanie, analiza danych oraz ich interpre-
tacja, modelowanie widm w oparciu o model Franka-Condona, wiodący udział w przygotowaniu
manuskryptu.

22. Excitonic Properties of Low-Band-Gap Lead–Tin Halide Perovskites
K. Galkowski, A. Surrente, M. Baranowski, B. Zhao, Z. Yang, A. Sadhanala, S. Mackowski, S.
D. Stranks, and P. Plochocka,
ACS Energy Lett. 4, 615 (2019), IF=16.331
Wkład: Udział w dyskusji wyników, oraz opracowaniu manuskryptu

23. The impact of hexagonal boron nitride encapsulation on the structural and vibrational properties
of few layer black phosphorus
M. Birowska, J. Urban, M. Baranowski, D. K. Maude, P. Plochocka, and N. G. Szwacki,
Nanotechnology 30, 195201 (2019), IF=3.399
Wkład: Udział w dyskusji wyników, oraz opracowaniu manuskryptu

24. Study of delocalized and localized states in ZnSeO layers with photoluminescence, micro-photoluminescence,
and time-resolved photoluminescence
M. Welna, M. Baranowski, and R. Kudrawiec,
J. Appl. Phys. 125, 205702 (2019), IF=2.328
Wkład: Pomiary dynamiki fotoluminescencji, udział w dyskusji wyników, oraz opracowaniu ma-
nuskryptu

25. Negative Thermal Quenching of Efficient White-Light Emission in a 1D Ladder-Like Organic/Inorganic
Hybrid Materials



H. Barkaoui, H. Abid, S. Zelewski, J. Urban,M. Baranowski, A. Mlayah, S. Triki, P. Plochocka,
and Y. Abid,
Adv. Opt. Mater. 7, 1900763 (2019), IF=7.430
Wkład: Udział w pomiarach dynamiki fotoluminescencji

26. Phase-Transition-Induced Carrier Mass Enhancement in 2D Ruddlesden–Popper Perovskites
M. Baranowski, S. J. Zelewski, M. Kepenekian, B. Traoré, J. M. Urban, A. Surrente, K. Gal-
kowski, D. K. Maude, A. Kuc, E. P. Booker, R. Kudrawiec, S. D. Stranks, and P. Plochocka, ACS
Energy Lett. 4, 2386 (2019) IF=16.331
Wkład: Udział w pomiarach widm transmisji w funkcji indukcji pola magnetycznego analiza da-
nych oraz ich interpretacja, opracowanie metody dokładnego wyznaczania przesunięcia przejść
ekscytonowych w polu magnetycznym, wiodący udział w przygotowaniu manuskryptu, koordyna-
cja prac związanych z badaniami i przygotowaniem manuskryptu.

27. Beyond Quantum Efficiency Limitations Originating from the Piezoelectric Polarization in Light-
Emitting Devices G. Muziol, H. Turski, M. Siekacz, K. Szkudlarek, L. Janicki, M. Baranowski,
S. Zolud, R. Kudrawiec, T. Suski, and C. Skierbiszewski
, Acs Photonics 6, 1963 (2019), IF=6.880
Wkład: Pomiary dynamiki fotoluminescencji oraz opracowanie dancyh eksperymentalnych

28. Giant Fine Structure Splitting of the Bright Exciton in a Bulk MAPbBr3 Single Crystal M. Ba-
ranowski, K. Galkowski, A. Surrente, J. Urban, Ł. Kłopotowski, S. Maćkowski, D. K. Maude, R.
Ben Aich, K. Boujdaria, M. Chamarro, C. Testelin, P. K. Nayak, M. Dollmann, H. J. Snaith, R.
J. Nicholas, and P. Plochocka,
Nano Lett. 19, 7054 (2019), IF=12.279
Wkład: Pomiary widm odbicia i fotoluminescencji w funkcji indukcji pola magnetycznego i po-
laryzacji, analiza danych eksperymentalnych, opracowanie metody dokładnego wyznaczania prze-
sunięcia widma, wiodący udział w przygotowaniu manuskryptu.

29. Symmetry breakdown in franckeite: spontaneous strain, rippling and interlayer moiré
R. Frisenda, G. Sanchez-Santolino, N. Papadopoulos, J. Urban,M. Baranowski, A. Surrente, D.
K. Maude, M. Garcia-Hernandez, H.S.J. van der Zant, P. Plochocka, P. San-Jose, A. Castellanos-
Gomez,
Nano Lett. 20, 1141 (2020) IF=12.279
Wkład: Udział w pomiarach widma rozpraszania Ramana i przygotowaniu manuskryptu

30. Kinetics of the radiative and nonradiative recombination in polar and semipolar InGaN quantum
wells
L. Marona, D. Schiavon, M. Baranowski, R. Kudrawiec, I. Gorczyca, A. Kafar P. Perlin
Sci. Rep. 10, 1235 (2020), IF=4.112
Wkład: Udział w pomiarach dynamiki fotoluminescencji oraz analiza danych eksperymentalnych

31. Excitons in Metal-Halide Perovskites.
M. Baranowski, P. Plochocka
Adv. Energy Mater. 1903659 (2020), IF=24.884
Wkład: Przygotowanie przeglądu literatury, przeprowadzenie obliczeń, udział w opracowaniu ma-
nuskryptu
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