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Wykaz publikacji skladajacych si¢ na osiagniecie naukowe: Ekscytony w pol-

przewodnikach: poza konwencjonalne oddzialywanie kulombowskie
I Z. Yang*, A. Surrente*, K. Galkowski, N. Bruyant, D. K. Maude, A. A. Haghighirad, H. J. Snaith,
P. Plochocka, and R. J. Nicholas. Unraveling the exciton binding energy and the dielectric constant
in single crystal methylammonium lead triiodide perovskite. Journal of Physical Chemistry Letters,

8(8):1851-1855, 2017. IF = 6.475. MNiSW = 200.

Wkiad poszczegolnych autorow:

7Y Pomiary widma odbicia w polu magnetycznym, analiza danych, dyskusja wynikéw, udziat w przy-
gotowaniu manuskryptu.

AS Wspdinadzor nad doktorantem zaangazowanym w pomiary. Zaplanowanie oraz udziat w pomiarach
widma odbicia w polu magnetycznym, skoordynowanie analiza danych. Wiodaca rola w koordy-
nacji prac nad manuskryptem: nadzér nad przygotowaniem rysunkéw, samodzielne redagowanie
manuskryptu, przygotowanie listu do redakcji i odpowiedzi dla recenzentéw.

KG Udzial w pomiarach widma odbicia w polu magnetycznym, analiza danych, dyskusja wynikéw.

NB Zaprojektowanie i budowa trzcinki (wktadu do magnesu) do pomiaréw w wysokim polu magnetycz-
nym.

DKM Udziat w dyskusji wynikéw i przygotowaniu manuskryptu.
AAH Synteza krysztatéw, pomiary dyfrakcji rentgenowskie;j.
HJS Nadzoér nad wzrostem krysztatéw, udzial w dyskusji wynikéw.

PP Pomyst badawczy, nadzér nad pomiarami w polu magnetycznym, udziat w analizie danych, dyskusja
wynikéw, przygotowanie manuskryptu.

RJN Pomyst badawczy, nadz6r nad pomiarami w polu magnetycznym, udziatl w analizie danych, dys-
kusja wynikéw, przygotowanie manuskryptu.

I Z. Yang, A. Surrente, K. Galkowski, A. Miyata, O. Portugall, R. J. Sutton, A. Haghighirad, H. J. Snaith,
D. K. Maude, P. Plochocka, and R. J. Nicholas. Impact of the halide cage on the electronic properties of
fully inorganic cesium lead halide perovskites. ACS Energy Letters, 2(7):1621-1627, 2017. IF =23.101.
MNiSW = 200.

WKkiad poszczegélnych autorow:
7Y Pomiary widma transmisji w polu magnetycznym, analiza danych, dyskusja wynikéw, udziat w
przygotowaniu manuskryptu.

AS Wspéiadzoér nad doktorantem zaangazowanym w pomiary. Zaplanowanie oraz udziat w pomiarach
widma transmisji w polu magnetycznym, skoordynowanie analizy danych. Wiodaca rola w koor-
dynacji prac nad manuskryptem: nadzér nad przygotowaniem rysunkéw, samodzielne redagowanie
manuskryptu, przygotowanie listu do redakcji i odpowiedzi dla recenzentéw.

KG Przygotowanie prébki do pomiaréw, pomiary widm transmisji w polu magnetycznym, udziat w
analizie danych, dyskusja wynikéw.

AM Pomiary widma transmisji w polu magnetyczny w instalacji Megagauss do 150 T'.

OP Koordynacja pomiaréw w instalacji Megagauss, udziat w dyskusji wynikéw i przygotowaniu manu-
skryptu.

RJS Przygotowanie i charakteryzacja strukturalna cienkich warstw perowskitu.

AH Przygotowanie i charakteryzacja strukturalna cienkich warstw perowskitu.
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HJS Nadzér nad przygotowaniem probki, udziat w dyskusji wynikow.
DKM Udziat w dyskusji wynikéw i przygotowaniu manuskryptu.

PP Pomyst badawczy, nadz6r nad pomiarami w polu magnetycznym, udziat w analizie danych, dyskusja
wynikéw, przygotowanie manuskryptu.

RJN Pomyst badawczy, nadzér nad pomiarami w polu magnetycznym, udziat w analizie danych, dys-
kusja wynikéw, przygotowanie manuskryptu.

A. Surrente, A. Mitioglu, K. Galkowski, W. Tabis, D. K. Maude, and P. Plochocka. Excitons in atomi-
cally thin black phosphorus. Physical Review B, 93(12):121405, 2016. IF = 4.036. MNiSW = 140.

WKkiad poszczegolnych autorow:

AS Wiodaca rola w przygotowaniu koncepcji i planu badawczego. Przygotowanie struktur, pomiary
widm Ramana i fotoluminescencji, analiza danych. Wiodaca rola w interpretacji wynikéw eks-
perymentalnych. Wiodaca rola w koordynacji prac nad manuskryptem: przygotowanie rysunkéw,
samodzielne redagowanie manuskryptu. Kontakt ze wspoétautorami i wiaczenie ich opinii do ma-
nuskryptu. Przygotowanie listu do redakcji odpowiedzi dla recenzentéw.

AM Udziat w pomiarach Ramana i fotoluminescencji, dyskusja wynikéw.

KG Udzial w pomiarach Ramana i fotoluminescencji, dyskusja wynikéw.

WT Udziat w przygotowaniu prébki, dyskusja wynikéw i przygotowaniu manuskryptu.

DKM Dyskusja wynikéw, udziat w przygotowaniu manuskryptu.

PP Koordynacja naukowa projektu, udziat w dyskusji wynikéw i przygotowaniu manuskryptu.

A. Surrente, A. A. Mitioglu, K. Galkowski, L. Klopotowski, W. Tabis, B. Vignolle, D. K. Maude, and P.
Plochocka. Onset of exciton-exciton annihilation in single layer black phosphorus. Physical Review B,
94(7):075425, 2016. IF = 4.036. MNiSW = 140.

WKkiad poszczegolnych autorow:

AS Wiodaca rola w przygotowaniu koncepcji i planu badawczego. Przygotowanie struktur, pomiary
widm fotoluminescencji (zintegrowanych i rozdzielonych w czasie), analiza danych, interpreta-
cja wynikéw eksperymentalnych wraz z modelowaniem dynamiki ekscytonéw. Wiodaca rola w
koordynacji prac nad manuskryptem: przygotowanie rysunkéw, samodzielne redagowanie manu-
skryptu. Kontakt ze wspotautorami i wiaczenie ich opinii do manuskryptu. Przygotowanie listu do
redakcji 1 odpowiedzi dla recenzentéw.

AAM Udziat w pomiarach fotoluminescencji, dyskusja wynikéw.

KG Udziat w pomiarach fotoluminescencji, dyskusja wynikow.

LK Udzial w modelowaniu dynamiki ekscytondw, dyskusji wynikéw i przygotowaniu manuskryptu.
WT Udziat w przygotowaniu struktur, oméwienie wynikéw i przygotowanie manuskryptu.

BV Udziat w przygotowaniu struktur, oméwienie wynikéw i przygotowanie manuskryptu.

DKM Oméwienie wynikéw, udziat w przygotowaniu manuskryptu.

PP Koordynacja naukowa projektu, udzialt w dyskusji wynikéw i przygotowaniu manuskryptu.

A. Surrente, D. Dumcenco, Z. Yang, A. Kuc, Y. Jing, T. Heine, Y.-C. Kung, D. K. Maude, A. Kis, and
P. Plochocka. Defect healing and charge transfer mediated valley polarization in MoSo/MoSea/MoSs
trilayer van der Waals heterostructures. Nano Letters, 17(7):4130-4136, 2017. IF = 11.189. MNiSW =
200.

WKkiad poszczegélnych autorow:

AS Wiodaca rola w przygotowaniu koncepcji i planu badawczego. Przeprowadzenie pomiaréw widm
ramana, widm fotoluminescencji (zintegrowanych i rozdzielonych w czasie), widm odbicia, widm
wzbudzania fotoluminescencji rozdzielonych polaryzacyjnie, analiza danych. Zaproponowanie mo-
delu jakoSciowego wzmocnienia polaryzacji doliny za poSrednictwem przeniesienia fadunku do
MoSes. Wiodaca rola w koordynacji prac nad manuskryptem: przygotowanie rysunkéw, samo-
dzielne zredagowanie manuskryptu. Kontakt ze wspétautorami i wiaczenie ich opinii do manu-
skryptu. Przygotowanie listu do redakcji i odpowiedzi dla recenzentéw.
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DD Chemiczne osadzanie z fazy gazowej monowarstw dichalkogenéw metali przejSciowych, wytwo-
rzenie heterostruktur.

7Y Udziat w charakteryzacji optycznej probek.

AK Przeprowadzanie obliczein metodami funkcjonatu gestosci, udziat w dyskusji wynikéw i przygoto-
waniu manuskryptu.

YJ Przeprowadzanie obliczen metodami funkcjonatu gestosci, udziat w dyskusji wynikéw.

TH Koordynacja i nadzér nad obliczeniami, udziat w dyskusji wynikéw i przygotowaniu manuskryptu.
YCK Udziat w przygotowaniu prébki.

DKM Udziat w dyskusji wynikéw i przygotowaniu manuskryptu.

AK Nadzo6r nad wytworzeniem struktur, udziat w dyskusji wynikéw i przygotowaniu manuskryptu.

PP Koordynacja naukowa projektu, udziat w dyskusji wynikéw i przygotowaniu manuskryptu.

A. Surrente, L. Klopotowski, N. Zhang, M. Baranowski, A. Mitioglu, M. V. Ballottin, P. C. M. Chri-
stianen, D. Dumcenco, Y.-C. Kung, D. K. Maude, A. Kis, and P. Plochocka. Intervalley scattering

of interlayer excitons in a MoSa/MoSea/MoSa heterostructure in high magnetic field. Nano Letters,
18(6):3994-4000, 2018. IF = 11.189. MNiSW = 200.

WKkiad poszczegélnych autorow:

AS Wiodaca rola w przygotowaniu koncepcji i planu badawczego. Zaaplikowanie o dostgp do magnesu
w laboratorium wysokich p6l magnetycznych w Nijmegen. Pomiary fotoluminescencji (zintegro-
wanych i rozdzielonych w czasie), analiza danych. Koordynacja rozwoju modelu polaryzacji do-
linowej. Wiodaca rola w interpretacji wynikéw eksperymentalnych w §wietle modelu. Wiodaca
rola w koordynacji prac nad manuskryptem: przygotowanie rysunkéw, samodzielne redagowanie
manuskryptu. Kontakt ze wspotautorami i wilaczenie ich opinii do manuskryptu. Przygotowanie
listu do redakcji i odpowiedzi do recenzentéw.

LK Modelowanie dynamiki ekscytonéw w polu magnetycznym, udziat w dyskusji wynikéw i przygo-
towaniu manuskryptu.

NZ Udziat w pomiarach prowadzonych w polu magnetycznym i dyskusja wynikéw.

MB Udziat w charakteryzacji struktury bez pola magnetycznego, dyskusja wynikéw i przygotowanie
manuskryptu.

AM Opieka nad gosémi i pomoc w pomiarach gosSci w laboratorium wysokich pél magnetycznych w
Nijmegen.

MYVB Opieka nad gosémi i pomoc w pomiarach gosci w laboratorium wysokich p6l magnetycznych w
Nijmegen.

PCMC Kontakt lokalny w laboratorium wysokich pél magnetycznych w Nijmegen, udziat w dyskus;ji
wynikow.

DD Chemiczne osadzanie z fazy gazowej monowarstw dichalkogenéw metali przejSciowych, wytwo-
rzenie heterostruktur.

YCK Udziat w przygotowaniu struktury.

DKM Udziat w dyskusji wynikow i przygotowaniu manuskryptu.

AK Nadz6r nad przygotowaniem struktur do badan, udziat w dyskusji wynikéw i przygotowaniu manu-
skryptu.

PP Koordynacja naukowa projektu, udziat w dyskusji wynikéw i przygotowaniu manuskryptu.
N. Zhang*, A. Surrente*, M. Baranowski, D. K. Maude, P. Gant, A. Castellanos-Gomez, and P. Plo-

chocka. Moire intralayer excitons in a MoSeo/MoSs heterostructure. Nano Letters, 18(12):7651-7657,
2018. IF = 11.189. MNiSW = 200.

Wkilad poszczegdlnych autorow:
NZ Zintegrowane czasowo pomiary spektroskopowe i analiza danych, udzial w pomiarach fotolumine-

scencji rozdzielonej w czasie i pomiarach drugiej harmonicznej, dyskusja wynikow i przygotowanie
manuskryptu.
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AS Wiodaca rola w przygotowaniu koncepcji i planu badawczego. Wspétopieka nad doktorantka zajmu-
jaca si¢ pomiarami. Zintegrowane czasowo i rozdzielone w czasie pomiary fotoluminescencji, po-
miary drugiej harmonicznej. Wiodaca rola w interpretacji wynikéw eksperymentalnych. Wiodaca
rola w koordynacji prac nad manuskryptem: nadzoér nad przygotowaniem rysunkéw, samodzielne
redagowanie manuskryptu. Kontakt ze wspétautorami i wiaczenie ich opinii do manuskryptu. Przy-
gotowanie listu do redakcji i odpowiedzi do recenzentéw.

MB Udziatl w analizie danych, oméwieniu wynikéw i przygotowaniu manuskryptu.

DKM Udziat w dyskusji wynikéw i przygotowaniu manuskryptu.

PG Wytworzenie struktur, charakteryzacja morfologiczna, udziat w dyskusji wynikéw.

AGC Nadzor nad czynno$ciami prefabrykacji i charakteryzacji morfologicznej, udzial w dyskusji wy-
nikéw i przygotowaniu manuskryptu.

PP Koordynacja naukowa projektu, udziat w dyskusji wynikéw i przygotowaniu manuskryptu.
* Wktad oznaczonych autoréw byt réwny.
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quantum dot arrays. Applied Physics Letters, 107(3):031106, 2015. IF = 3.791, MNiSW = 100.

2. V. Tsvirkun, A. Surrente, F. Raineri, G. Beaudoin, I. Sagnes, R. Raj, I. Robert-Philip, and R. Braive. In-
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* Wktad oznaczonych autoréw byl réwny.

Prezentacje na konferencjach naukowych przed obrona doktoratu (2009 — 2013)

1.

10.

11.

A. Surrente, P. Gallo, M. Felici, B. Dwir, A. Rudra, and E. Kapon. Dense arrays of ordered quantum
dots with narrow photoluminescence spectra. 2009 IEEE/LEOS Winter Topicals Meeting (WTM 2009),
Innsbruck, Austria, January 2009 (Komunikat ustny).

. A. Surrente, M. Felici, P. Gallo, A. Rudra, B. Dwir, and E. Kapon. Growth mechanism and optical

properties of dense arrays of ordered pyramidal quantum dots. 8" International Workshop on Epitaxial
Semiconductors on Patterned Substrates and Novel Index Surfaces (ESPS-NIS 2010), Como, Italy, April
2010 (Komunikat ustny).

. A. Surrente, P. Gallo, M. Felici, B. Dwir, A. Rudra, G. Biasiol, L. Sorba, and E. Kapon. Determi-

nistic integration of pyramidal quantum dot systems with photonic crystal cavities. 12" International
Conference on Optics of Excitons in Confined Systems (OECS 2012), Paris, France, September 2011
(prezentacja plakatowa).

A. Surrente, R. Carron, P. Gallo, A. Rudra, B. Dwir, and E. Kapon. Evolution of surface morphology
during MOVPE on inverted tetrahedral recesses etched on (111)B GaAs substrate. Site controlled epitaxy
Workshop, Heraklion, Greece, April 2012 (Komunikat ustny).

. A.Surrente, P. Gallo, M. Felici, B. Dwir, A. Rudra, G. Biasiol, L. Sorba, and E. Kapon. Temperature and

power dependence of photonic crystal cavity modes coupling to a small ensemble of quantum dots. 375
International Conference on the Physics of Semiconductors (ICPS 2012), Ziirich, Switzerland, August
2012 (prezentacja plakatowa).

Lista prezentacji na konferencjach naukowych opublikowana po uzyskaniu stopnia dok-
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. V. Tsvirkun, A. Surrente, G. Beaudoin, F. Raineri, R. Raj, I. Robert-Philip, and R. Braive. Dispersive and

dissipative optomechanical coupling in heterogeneously integrated 2D photonic crystal systems, 2015.
6" International Conference on Metamaterials, Photonic Crystals, and Plasmonics (META 2015), New
York, USA, August 2015 (Komunikat ustny).

. A. Surrente, A. Mitioglu, K. Galkowski, L. Klopotowski, W. Tabis, D. K. Maude, and P. Plochocka.

Static and dynamic optical properties of monolayer black phosphorus. 4" Flatlands beyond Graphene,
Bled, Slovenia, July 2016 (Komunikat ustny).

A. Surrente, A. Mitioglu, K. Galkowski, L. Klopotowski, W. Tabis, D. K. Maude, and P. Plochocka.
Static and dynamic optical properties of monolayer black phosphorus. 33" International Conference on
the Physics of Semiconductors (ICPS 2016), Beijing, China, August 2016 (Komunikat ustny).

A. Surrente, A. Mitioglu, K. Galkowski, D. Dumcenco, A. Kis, D. K. Maude, and P. Plochocka.
Magneto-optical properties of chemical vapor deposition grown single layer MoS, and MoSe,. 337
International Conference on the Physics of Semiconductors (ICPS 2016), Beijing, China, August 2016
(Komunikat ustny).

A. Surrente, A. Mitioglu, K. Galkowski, Z. Yang, D. K. Maude, P. Plochocka. Excitons in atomically
thin semiconductors. European Magnetic Field Laboratory days, Frankfurt, Germany, September 2016
(Komunikat ustny).

Z. Yang, A. Surrente, K. Galkowski, N. Bruyant, D. K. Maude, A. A. Haghighirad, H. J. Snaith, P.
Plochocka and R. J. Nicholas. Unravelling the exciton binding energy and the dielectric constant in
single crystal MAPbI; perovskite. 3¢ Hybrid Perovskite Days, Angers, France, May 2017 (Komunikat
ustny).
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12. A. Surrente, M. Baranowski, A. A. Mitioglu, M. Ballottin, P. Christianen, D. Dumcenco, Y.-C. Kung, D.
K. Maude, A. Kis, P. Plochocka. Trion polarization in defect-healed, CVD grown MoSe,. 5 Flatlands
beyond Graphene, Lausanne, Switzerland, September 2017 (Komunikat ustny).

13. Z. Yang, A. Surrente, K. Galkowski, N. Bruyant, D. K. Maude, A. A. Haghighirad, H. J. Snaith, P.
Plochocka and R. J. Nicholas. Unravelling the exciton binding energy and the dielectric constant in single
crystal MAPbI3 perovskite. 3" International Conference on Perovskite Solar Cells and Optoelectronics
(PSCO 2017), Oxford, United Kingdom, September 2017 (prezentacja plakatowa).

14. A. Surrente, K. Galkowski, S. Zelewski, M. Baranowski, V. Hintermayr, S.D. Stranks, A. Urban, D.K.
Maude, and P. Plochocka. Magneto excitons in ligand assisted exfoliated MAPbI3 nanoplatelets. 4"
Hybrid Perovskite Days, Autrans, France, May 2018 (Komunikat ustny).

15. A. Surrente. Magneto-optics of excitons in perovskites. 23" International Conference on High Magne-
tic Fields in Semiconductor Physics, Toulouse, France, July 2018 (Wyktad zaproszony)

16. A. Surrente, M. Baranowski, L. Klopotowski, N. Zhang, J. Urban, A. Mitioglu, M. Ballottin, P. Christia-
nen, D. Dumcenco, Y.C. Kung, D.K. Maude, A. Kis, P. Plochocka. Defect healing and interlayer exciton
in a CVD grown MoSs/MoSea/MoS, heterostructure. 347 International Conference on the Physics of
Semiconductors (ICPS 2018), Montpellier, France, August 2018 (prezentacja plakatowa).

17. A. Surrente, N. Zhang, L. Klopotowski, M. Baranowski, A. Mitioglu, M. Severijnen, P. Christianen, M.
Aleszkiewicz, D. Dumcenco, P. Gant, A. Kis, D. Maude, A. Castellanos-Gomez, P. Plochocka. Magnetic
field induced valley polarization in MoSey. 17" International Conference on Optics of Excitons in
Confined Systems (OECS17), Dortmund, Germany, September 2021 (prezentacja plakatowa).

Udzial w organizacji konferencji naukowych po uzyskaniu stopnia doktora PhD (2014 - 2021)
2021 : Czionek komitetu organizacyjnego konferencji 2Day, zorganizowanej na wydziale Fizyki Uni-
wersytetu Sapienza, Rzym, Wiochy. Wklad: Selekcja zaproszonych wyktadowcéw, przygo-
towanie informacji logistycznych dla uczestnikow.

Udzial w projektach badawczych po uzyskaniu stopnia doktora (2014 — 2021)

2021 —2024 : Kierownik, SONATA 16, przyznane finansowanie ~ 1 300 000 PLN (~ 293 000 €) przez
Narodowe Centrum Nauki

2020 — 2023 :  Wykonawca, OPUS, , Ekscytony, fonony i polarony w pétprzewodnikowych perowski-
tach i ich pochodnych”

2019 - 2021 : Kierownik-Sytpendysta, Stypendium Marie Curie, finansowane ~171 000 € w ramach
programu Horyzont 2020 research and innovation programme for the project SELENe
(Strain Engineering of Light-Emitting Nanodomes)

Informacje o stazach (2014 - 2022)
2016 — 2017 : Laboratotrium wysokich p6l magnetycznych, Nijmegen, Holandia. Dwutygodniowa wi-
zyta
2021 —2022 :  Stypendium dla wizytujacego profesora w Laboratorium Wysokich pdl magnetycznych
w Tuluzie, CNRS, Francja, ufundowane przez Nano X (Toulouse Excellence Laboratory)

Informacje o recenzowanych pracach naukowych po uzyskaniu stopnia doktora (2014 — 2021)

Advanced Materials (1 praca), Nature Communications (2 prace), Journal of Physics D: Applied Physics
(1 praca), Applied Physics Letters (3 prace), Nanotechnology (4 prace), RCS Advances (1 praca), Physical
Chemistry Chemical Physics (1 praca), 2D Materials (2 prace).

Informacje o udziale w europejskich i innych miedzynarodowych programach po uzyskaniu
tytul doktora (2014 - 2022)
2021 —2022 :  Stypendium dla wizytujacego profesora w Laboratorium Wysokich pdl magnetycznych
w Tuluzie, CNRS, Francja, ufundowane przez Nano X (Toulouse Excellence Laboratory)
2019 — 2021 : Kierownik-Sytpendysta, Stypnedium Marie Curie, finansowane ~171 000 € w ramach
programu Horyzont 2020 research and innovation programme for the project SELENe
(Strain Engineering of Light-Emitting Nanodomes)


https://2d-meeting.weebly.com

Informacja o czlonkostwie w zespotach oceniajacych wnioski o finansowanie projektow badaw-
czych po uzyskaniu stopnia doktora (2014 — 2021)
Recenzent francuskiej Narodowej Agencji Badawczej (ANR) - 1 zrecenzowany projekt.

Informacje o wspélpracy z otoczeniem spoleczno-gospodarczym
Informacje o wspolpracy z sektorem gospodarczym
2006 — 2007 :  Staz w BeamExpress SA, spin-off ulokowany w EPFL Science Park. Rozwéj podejscia
do pomiaru wzmocnienia optycznego w laserach o emisji powierzchniowej z pionowa
wneka zaprojektowanych przez firmg.

Informacje Naukometryczne
Dane pobrane z bazy danych Web of Science.

» Catkowity impact factor: 300.063. Sredni Impact factor na publikacje: 8.11.
* Ogolna liczba cytowan: 1019.

* Liczba cytowan bez autocytowan: 960.

* indeks H: 18.

* Sumaryczna liczba punktéw, wedlug listy MNiSW, artykuldéw sktadajacych si¢ na osiagnigcie naukowe:
1280. Srednia liczba punktéw na pojedyncza publikacje: 183.

« Catkowita liczba punktéw MNiSW dla wszystkich publikacji: 5730. Sredni liczba punktéw na publika-
cje: 155.
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