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1. INFORMACJA O OSIĄGNIĘCIACH NAUKOWYCH ALBO 

ARTYSTYCZNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 219 UST. 1. PKT 2 

USTAWY  
 

1.1. Tytuł osiągnięcia naukowego. 
 

 Jako osiągnięcie naukowe, uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora, stanowiące znaczny wkład w rozwój 

dyscypliny naukowej Inżynieria Mechaniczna oraz podstawę do wszczęcia postępowania habilitacyjnego, 

wynikające z art. 219 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 

2018 poz. 1668 ze zm.) wskazuję cykl publikacji powiązanych tematycznie na który składa się dziewiętnaście 

artykułów naukowych opublikowanych w latach 2009 – 2020, pt.:  

„Studium wpływu wybranych czynników oraz zjawisk na zmiany w warstwie wierzchniej narzędzi kuźniczych w 

aspekcie ich trwałości” na który składa się dziewiętnaście artykułów naukowych opublikowanych w latach 2009 

– 2020, pt.: 

„Studium wpływu wybranych czynników oraz zjawisk na zmiany w warstwie wierzchniej narzędzi 

kuźniczych w aspekcie ich trwałości” 

1.2 Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego 
 

1. Zbigniew Gronostajski, Paweł Widomski, Marcin Kaszuba, Maciej Zwierzchowski, Sławomir Polak, 

Łukasz Piechowicz, Jagoda Kowalska, Marcin Długozima, Influence of the phase structure of nitrides and 

properties of nitrided layers on the durability of tools applied in hot forging processes, Journal of 

Manufacturing Processes, Volume 52, 2020, Pages 247-262, ISSN 1526-6125, 

https://doi.org/10.1016/j.jmapro.2020.01.037. (IF 3,462, MNiSW z: 2019-2020 140 pkt) 

Wkład: Opracowanie koncepcji artykułu w zakresie doboru metodyki badawczej dla warstw 

azotowanych, przeprowadzenie badań, preparatyka oraz analiza mikroskopowa SEM oraz LM oraz 

pozostałe badania materiałowe. Opracowanie wniosków w zakresie zmian w warstwie wierzchniej 

narzędzi w kontekście stosowanych metod azotowania.  

 

2. Maciej Zwierzchowski Impact of tool magnetization on changes in the surface layer of forging tools / 

M. Zwierzchowski. Archives of Metallurgy and Materials. 2019, vol. 64, nr 1, s. 317-324, 

http://dx.doi.org/10.24425/amm.2019.126254,  (IF 0.697, MNiSW z: 2019-2020: 40 pkt.) 

Wkład: Artykuł jednoautorski. 

 

3. Barbara Mrzygłód*, Marek Hawryluk, Zbigniew Gronostajski, Andrzej Opaliński*, Marcin D. Kaszuba, 

Sławomir Polak, Paweł Widomski, Jacek Ziemba, Maciej Zwierzchowski: Durability analysis of forging 

tools after different variants of surface treatment using a decision -support system based on artificial 

neural networks / Barbara Mrzygłód [i in.]. Archives of Civil and Mechanical Engineering. 2018, vol. 18, 

nr 4, s. 1079-1091,  https://doi.org/10.1016/j.acme.2018.02.010  (IF 2.846, MNiSW z: 2013-2018: 30pkt) 

Wkład: Opracowanie koncepcji w zakresie metod oraz analiz dotyczących zjawisk zachodzących w 

warstwie wierzchniej narzędzi kuźniczych, analizy mikroskopowe SEM oraz LM, opracowanie bazy 

danych dla procesu decyzyjnego siedzi neuronowych. Weryfikacja otrzymanych wyników dla różnych 

wariantów danych wejściowych. Opracowanie wniosku w zakresie badań.  

 

4. Zbigniew Gronostajski, Marek Hawryluk, Paweł Widomski, Sławomir Polak, Jacek Ziemba, Maciej 

Zwierzchowski: Influence of application of GN+Cr/CrN hybrid layer on durability improvement of die 

inserts used in hot forging process of wheel forging / Zbigniew Gronostajski [i in.]. Procedia 



Manufacturing [Dokument elektroniczny]. 2018, vol. 15, s. 396-403 17th International Conference on 

Metal Forming, Metal Forming 2018, 16-19 September 2018, Toyohashi, Japan.   

http://dx.doi.org/10.1016/j.promfg.2018.07.235  ( MNiSW: 5 pkt) 

Wkład: Opracowanie koncepcji w zakresie metod oraz analiz dotyczących zjawisk zachodzących w 

warstwie wierzchniej narzędzi kuźniczych, analizy mikroskopowe SEM oraz LM, opracowanie bazy 

danych dla procesu decyzyjnego siedzi neuronowych. Weryfikacja modelu. Opracowanie wniosków w 

zakresie badań.  

 

5. Zbigniew Gronostajski, Paweł Widomski, Marcin D. Kaszuba, Maciej Zwierzchowski, Marek Hawryluk: 

Influence of both hardfaced and nitrided layers on the durability of hot forging tools / Zbigniew 

Gronostajski [i in.]. Surface Innovations. 2018, vol. 6, nr 4/5, s. 301-310,  

http://dx.doi.org/10.1680/jsuin.18.00021 (IF 2,333, MNiSW z: 2013-2018: 25 pkt) 

Wkład: Opracowanie koncepcji w zakresie metod oraz analiz dotyczących zjawisk zachodzących w 

warstwie wierzchniej narzędzi kuźniczych, analizy mikroskopowe SEM oraz LM, Opracowanie wniosków 

dotyczących wpływy wybranych metod modyfikacji warstwy wierzchniej na procesy zużycia.  

 

6. Marek Hawryluk, Zbigniew Gronostajski, Marcin D. Kaszuba, Jakub J. Krawczyk, Paweł Widomski, Jacek 

Ziemba, Maciej Zwierzchowski, Marta Janik : Wear mechanisms analysis of dies used in the process of 

hot forging a valve made of high nickel steel, Archives of Metallurgy and Materials. 2018, vol. 63, nr 4, 

s. 1963-1974 http://dx.doi.org/10.24425/amm.2018.125131  (IF 0.697,  MNiSW z: 2013-2018: 30 pkt)  

Wkład: Opracowanie planu badań w zakresie metod oraz analiz dotyczących zjawisk zachodzących w 

warstwie wierzchniej narzędzi kuźniczych do kucia stali wysokoniklowych. Opracowanie wniosków z 

wykonanych analiz dotyczących mechanizmów zużycia.  

 

7. Marek Hawryluk, Maciej Zwierzchowski, Marcin Marciniak, Przemysław Sadowski: Phenomena and 

degradation mechanisms in the surface layer of die inserts used in the hot forging processes. 

Engineering Failure Analysis. 2017, vol. 79, s. 313-329, 

https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2017.04.036  (IF 2,157 MNiSW z: 2013-2018: 35 pkt) 

Wkład: Opracowanie planu badań w zakresie metod oraz analiz dotyczących zjawisk zachodzących w 

warstwie wierzchniej narzędzi kuźniczych, badania zmęczenia cieplnego, analiza otrzymanych wyników 

oraz opracowanie wniosków dotyczących wpływu temperatury na procesy zmęczenia cieplnego.  

 

8. Maciej Zwierzchowski: Selected aspects of wear of forging tools: METAL 2017,  26th International 

Conference on Metallurgy and Materials, May 24th-26th 2017, Brno, Czech Republic : conference 

proceedings. Ostrava : Tanger, cop. 2017. s. 357-363, (Web of Science: 15 pkt)  

Wkład: Artykuł jednoautorski. 

 

9. Maciej Zwierzchowski: Factors affecting the wear resistance of forging tools. Archives of Metallurgy and 

Materials. 2017, vol. 62, nr 3, s. 1567-1576, https://doi.org/10.1515/amm-2017-0240  (IF 0,625, MNiSW 

z: 2013-2018: 30 pkt) 

Wkład: Artykuł jednoautorski. 

 

10. Zbigniew Gronostajski, Marcin D. Kaszuba, Sławomir Polak, Maciej Zwierzchowski, Adam Niechajowicz, 

Marek Hawryluk: The failure mechanisms of hot forging dies. Materials Science and Engineering. A, 

Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. 2016, vol. 657, s. 147-160, 

http://dx.doi.org/10.1016/j.msea.2016.01.030 (IF 3,094,  MNiSW z: 2016: 35pkt)  

Wkład: Opracowanie planu badań w zakresie zmian w warstwie wierzchniej narzędzi kuźniczych, 

wykonanie analiz termowizyjnych oraz badań w zakresie wpływu tlenków żelaza(zgorzeliny) na zmiany 

w warstwie wierzchniej. Opracowanie metodyki oraz wykonanie obszernych badań z zakresu 

mechanizmów niszczących dla narzędzi kuźniczych – odkształcenia plastyczne, zmęczenia cieplne 



zużycie ścierne itd. Opracowanie wniosków dotyczących wpływu wybranych czynników na procesu 

zużycia.  

 

11. Zbigniew Gronostajski, Marek Hawryluk, Marcin D. Kaszuba, Monika Marciniak, Adam Niechajowicz, 

Sławomir Polak, Maciej Zwierzchowski, Anna Adrian, Barbara Mrzygłód, Jarosław Durak: The expert 

system supporting the assessment of the durability of forging tools. International Journal of Advanced 

Manufacturing Technology. 2016, vol. 82, nr 9-12, s. 1973-1991, http://dx.doi.org/10.1007/s00170-015-

7522-3, (IF 2,209, MNiSW z: 2016:  25pkt) 

Wkład: Opracowanie koncepcji artykułu w zakresie bazy danych oraz implementacji wyników do 

systemu ekspertowego. Opracowanie zależności oraz wykonanie badań materiałowych i 

mikroskopowych w zakresie mechanizmów niszczących dla kilkudziesięciu kompletów narzędzi 

kuźniczych. Opracowanie wniosków. Konsultacje z zespołem AGH dotyczące budowy zależności 

występowania mechanizmów.  

 

12. Zbigniew Gronostajski, Marcin D. Kaszuba, Marek Hawryluk, Marcin Marciniak, Maciej Zwierzchowski, 

Adam Mazurkiewicz, Jerzy Smolik: Improving durability of hot forging tools by applying hybrid layers. 

Metalurgija = Metallurgy. 2015, vol. 54, nr 4, s. 687-690, https://hrcak.srce.hr/138288 (Lista 

Filadelfijska,  MNiSW z: 2015: 25pkt) 

Wkład: Opracowanie koncepcji badań materiałowych w zakresie tematyki artykułu. Określenie na ich 

podstawie wpływu stosowania warstw hybrydowych na trwałość narzędzi kuźniczych. Opracowanie 

wniosków z wykonanych badań oraz analiz.  

 

13. Zbigniew Gronostajski, Marcin D. Kaszuba, Marek Hawryluk, Maciej Zwierzchowski: A review of the 

degradation mechanisms of the hot forging tools. Archives of Civil and Mechanical Engineering. 2014, 

vol. 14, nr 4, s. 528-539, http://dx.doi.org/10.1016/j.acme.2014.07.002 (IF 1,793,  MNiSW z: 2014: 

25pkt) 

Wkład: Na podstawie wykonanych obszernych analiz procesów zużycia narzędzi kuźniczych 

opracowałem metodykę badawczą / mikroskopową. Wykonałem badania oraz opracowałem wnioski 

dotyczące współudziału mechanizmów niszczących oraz ich wpływu na trwałość narzędzi kuźniczych. 

 

14. Zbigniew Gronostajski, Marek Hawryluk, Adam Niechajowicz, Maciej Zwierzchowski, Marcin D. 

Kaszuba, Tomasz Będza: Application of the scanning laser system for the wear estimation of forging 

tools - Zastosowanie systemu skanowania laserowego do oceny zużycia narzędzi kuźniczych. Computer 

Methods in Materials Science. 2011, vol. 11, nr 2, s. 425-431, (MNiSW z: 2010: 6pkt) 

Wkład: Opracowanie koncepcji artykułu oraz badań w zakresie badań dotyczących mechanizmów 

niszczących oraz badań materiałowych w tym zakresie. Opracowanie wniosków dotyczących stanu 

warstwy wierzchniej dla narzędzi po odkuciu różnej liczby odkuwek. 

 

15. Marek Hawryluk, Maciej Zwierzchowski: Structural analysis of hot forging dies with regard to their life 

- Analiza strukturalna matryc stosowanych do kucia na ciepło w aspekcie ich trwałości. Eksploatacja i 

Niezawodność - Maintenance and Reliability. 2009, nr 2, s. 31-41  (Lista Filadelfijska, MNiSW z: 2010: 9 

pkt) 

Wkład: Opracowanie koncepcji artykułu, wykonanie badań oraz opracowanie wniosków dotyczących 

wpływu pasmowości węglików w stalach narzędziowych do pracy na gorąco na ich trwałość.  

 

16. Maciej Zwierzchowski: Wybrane aspekty zużycia narzędzi kuźniczych. Rudy i Metale Nieżelazne. 2017, 

R. 62, nr 12, s. 58-61,  https://dx.doi.org/10.15199/67.2017.12.10 , ( MNiSW z 2017: 8pkt) 

Wkład: Artykuł jednoautorski. 

 



17. Łukasz Rauch, Adrian Chmura, Zbigniew Gronostajski, Maciej Zwierzchowski, Maciej Pietrzyk.: Cellular 

automata model for prediction of crack initiation and propagation in hot forging tools. Archives of Civil 

and Mechanical Engineering. 2016, vol. 16, nr 3, s. 437-447.  

https://dx.doi.org/10.1016/j.acme.2016.02.008  (IF 2,216,  MNiSW z: 2016: 30 pkt)  

Wkład: Opracowanie koncepcji w zakresie wykonania badań dotyczących wpływu mechanizmów 

zużycia na propagację pęknięć z uwzględnieniem zużycia ściernego oraz innych mechanizmów. 

Wykonanie bazy danych dla narzędzi po odkuciu różnej liczby odkuwek. Opracowanie wniosków w tym 

zakresie.  

 

18. Maciej Zwierzchowski: Analysis of the possibilities of using forging heat in isothermal annealing 

processes for AISI 4140 alloy. Archives of Metallurgy and Materials. 2020, vol. 65, nr 2, s. 951-958. 

https://dx.doi.org/10.24425/amm.2020.132843 , (IF 0,586,  MNiSW z: 2016: 40 pkt) 

Wkład: Artykuł jednoautorski. 

 

19. Marek Hawryluk, Maciej Zwierzchowski, Marcin Marciniak: A destructive mechanisms occurring in the 

surface layer of forging tools used in hot forging processes. Archives of Metallurgy and Materials. 2018, 

vol. 63, nr 2, s. 941-952. https://dx.doi.org/10.24425/122426 , (IF 0,697,  MNiSW z: 2016: 30 pkt) 

Wkład: Opracowanie koncepcji artykułu, założeń do badań przemysłowych i laboratoryjnych. 

Opracowanie wwarunków brzegowych badań, Wykonanie badań oraz opracowanie wyników dla 

laboratoryjnych badań zmęczenia cieplnego. Opracowanie wniosków.  

 

 

Oświadczenia współautorów (jeśli dotyczy) stanowią osobny załącznik do dokumentów.  

2. WYKAZ POZOSTAŁYCH OSIĄGNIĘĆ NAUKOWO-BADAWCZYCH I DYDAKTYCZNYCH (nie wchodzących 

w skład osiągnięcia wymienionego w pkt 1)  

 

2.1. Osiągnięcia naukowo-badawcze w obszarze nauk technicznych 

 

1) autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach znajdujących się w bazie 

Journal Citation Reports (JCR)(nie wymienione w pkt 1.2) 

Tabela 1. Dorobek naukowy opublikowany w czasopismach z bazy JCR 

Lp. Dane publikacji IF 

1 Paweł Widomski, Maciej Zwierzchowski, Artur Barełkowski, Mateusz 
Tympalski, Case study of the effect of precoating on the 
decarburization of the surface layer of forged parts during the hot die 
forging process. Materials. 2021, vol. 14, nr 2, art. 422, s. 1-15.  
https://dx.doi.org/10.3390/ma14020422  Punktacja MNiSW z: 2019-
2021: 140; 
Lista Filadelfijska 
Impact Factor: 3.057 (2021) 

3.057 

2 Marek Hawryluk, Jacek Ziemba, Maciej Zwierzchowski, Marta Janik, 
Analysis of a forging die wear by 3D reverse scanning combined with 
SEM and hardness tests. Wear. 2021, art. 203749, s. 1-9. 
https://dx.doi.org/10.1016/j.wear.2021.203749 Punktacja MNiSW z: 
2019-2021: 200; 
Lista Filadelfijska 
Impact Factor: 4.108 (2021) 

4.108 



Rodzaj pracy: Artykuł 

3 Hawryluk Marek ; Gronostajski Zbigniew. Zwierzchowski Maciej; 
Jablonski Paweł; Barelkowski, Artur; Krawczyk Jakub; Jaśkiewicz 
Karol;  Rychlik Marcin: Application of a Prototype Thermoplastic 
Treatment Line in Order to Design a Thermal Treatment Process of 
Forgings with the Use of the Heat from the Forging Process. 
MATERIALS, Volume: 13 Issue: 11, Article Number: 2441,  
DOI: 10.3390/ma13112441 Punktacja MNiSW z: 2019-2020: 140; 
Lista Filadelfijska 
Impact Factor: 03.057 (2019) 
Rodzaj pracy: Artykuł 

03.057 

4 Zbigniew Gronostajski, Marek Hawryluk, Paweł Jabłoński, Maciej 
Zwierzchowski, Artur 
Barełkowski, Paweł Widomski: The effect of heat treatment of 
forgings directly from the forging 
temperature on their properties / Z. Gronostajski [i in.]. Archives of 
Metallurgy and Materials. 
2020, vol. 65, nr 2, s. 685-696, 14 rys., 1 tab., bibliogr. 30 poz. ISSN: 
1733-3490; 2300-1909 
Lokalizacja elektroniczna: 
https://www.imim.pl/files/archiwum/Vol2_2020/21.pdf 
Lokalizacja elektroniczna: 
http://dx.doi.org/10.24425/amm.2020.132807 
Punktacja MNiSW z: 2019-2020: 040; 
Lista Filadelfijska 
Impact Factor: 00.586 (2019) 
Dostęp open access 
Rodzaj pracy: Artykuł 

0.586 

5 Marek Hawryluk, Zbigniew Gronostajski, Maciej Zwierzchowski, 
Paweł Jabłoński, Artur 
Barełkowski, Jakub J. Krawczyk, Karol Jaśkiewicz, Marcin Rychlik*: 
Application of a 
prototype thermoplastic treatment line in order to design a thermal 
treatment process of forgings 
with the use of the heat from the forging process / Marek Hawryluk [i 
in.]. Materials. 2020, vol. 13, 
nr 11, art. 2441, s. 1-19, 17 rys., bibliogr. 51 poz. ISSN: 1996-1944 
Lokalizacja elektroniczna: http://dx.doi.org/10.3390/ma13112441 
Lokalizacja elektroniczna: https://www.mdpi.com/1996-
1944/13/11/2441 
Punktacja MNiSW z: 2019-2020: 140; 
Lista Filadelfijska 
Impact Factor: 03.057 (2019) 
Rodzaj pracy: Artykuł 

3.057 

6 Tomasz K. Wojdat, Paweł Kustroń, Karol Jaśkiewicz, Maciej 
Zwierzchowski, Alicja Margielewska: Numerical modelling of welding 
of car body sheets made of selected aluminium 
alloys / T. Wojdat [i in.]. Archives of Metallurgy and Materials. 2019, 
vol. 64, nr 4, s. 1403-1409, 
10 rys., 2 tab., bibliogr. 28 poz. ISSN: 1733-3490; 2300-1909 

0.586 



Lokalizacja elektroniczna: 
http://www.imim.pl/files/archiwum/Vol4_2019/26.pdf 
Lokalizacja elektroniczna: 
http://dx.doi.org/10.24425/amm.2019.130107 
Punktacja MNiSW z: 2019-2020: 040; 
Lista Filadelfijska 
Impact Factor: 00.586 (2019) 
Dostęp open access 
Rodzaj pracy: Artykuł 

7 Marek Hawryluk, Maciej Zwierzchowski, Marcin Rychlik*, Zbigniew 
Gronostajski: Analysis 
of the industrial process of producing a lever-type forging used in 
motorcycles / M. Hawryluk [i 
in.]. Archives of Metallurgy and Materials. 2019, vol. 64, nr 4, s. 1421-
1432, 20 rys., bibliogr. 31 
poz. ISSN: 1733-3490; 2300-1909 
Lokalizacja elektroniczna: 
http://www.imim.pl/files/archiwum/Vol4_2019/28.pdf 
Lokalizacja elektroniczna: 
http://dx.doi.org/10.24425/amm.2019.130109 
Punktacja MNiSW z: 2019-2020: 040; 
Lista Filadelfijska 
Impact Factor: 00.586 (2019) 
Dostęp open access 
Rodzaj pracy: Artykuł 

0.586 

8 Zbigniew Gronostajski, Marcin D. Kaszuba, Marek Hawryluk, Marcin 
Marciniak, Maciej Zwierzchowski, Adam Mazurkiewicz*, Jerzy 
Smolik*: Improving durability of hot forging tools 
by applying hybrid layers / Z. Gronostajski [i in.]. Metalurgija = 
Metallurgy. 2015, vol. 54, nr 4, s. 
687-690, 10 rys., 3 tab., bibliogr. 13 poz. ISSN: 0543-5846 
Lokalizacja elektroniczna: 
http://pubweb.carnet.hr/metalurg/arhiva/994 
Lokalizacja elektroniczna: 
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=203881 
Punktacja MNiSW z: 2014: 025; 2015: 025; 2013-2018: 025; 
Lista Filadelfijska 
Dostęp open access 
Rodzaj pracy: Artykuł 

 

9 Mariusz Walczak, Daniel Pieniak, Maciej Zwierzchowski: The 
tribological characteristics of 
SiC particle reinforced aluminium composites / M. Walczak, D. 
Pieniak, M. Zwierzchowski. 
Archives of Civil and Mechanical Engineering. 2015, vol. 15, nr 1, s. 
116-123, 9 rys., 5 tab., 
bibliogr. 28 poz. ISSN: 1644-9665; 2083-3318 
Lokalizacja elektroniczna: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.acme.2014.05.003 
Punktacja MNiSW z: 2014: 025; 2015: 030; 2013-2018: 030; 
Lista Filadelfijska 
Impact Factor: 02.194 

2.194 



Rodzaj pracy: Artykuł 

10 Zbigniew Gronostajski, Marek Hawryluk, Roman Kuziak*, Krzysztof 
Radwański*, Tomasz 
Skubiszewski, Maciej Zwierzchowski: The equal channel angular 
extrusion process of multiphase 
high strength aluminium bronze = Proces równokanałowego 
wyciskania kątowego 
wysokowytrzymałych wielofazowych brązów aluminiowych / Z. 
Gronostajski [i in.]. Archives of 
Metallurgy and Materials. 2012, vol. 57, nr 4, s. 897-909, 18 rys., 1 
tab., bibliogr. 20 poz., Streszcz. 
ISSN: 1733-3490 
Lokalizacja elektroniczna: 
http://www.imim.pl/files/archiwum/Vol4_2012/01.pdf 
Lokalizacja elektroniczna: https://doi.org/10.2478/v10172-012-0099-z 
Punktacja MNiSW z: 2010: 013; 2012: 020; 
Lista Filadelfijska 
Impact Factor: 00.431 
Dostęp open access 
Rodzaj pracy: Artykuł 

0.431 

11 Andrzej Ambroziak, Marcin G. Winnicki, Paweł Laska, Maciej 
Lachowicz, Maciej 
Zwierzchowski, Jacek Leśniewski: Examination of friction coefficient 
in friction welding process 
of tubular steel elements = Badanie współczynnika tarcia w procesie 
zgrzewania tarciowego 
stalowych elementów rurowych / A. Ambroziak [i in.]. Archives of 
Metallurgy and Materials. 2011, 
vol. 56, nr 4, s. 975-980, 13 rys., 2 tab., bibliogr. 8 poz., Streszcz. ISSN: 
1733-3490 
2010K Toż : Badanie współczynnika tarcia w procesie zgrzewania 
tarciowego stalowych 
elementów rurowych / A. Ambroziak [i in.]. W: XXXVIII Szkoła 
Inżynierii Materiałowej, Kraków- 
Krynica, 28 IX-1 X 2010 : [monografia / pod red. Jerzego Pacyny]. 
Kraków : [b.w.], 2010 (Kraków 
: Zakład Usług Poligraficznych). s. 231-236, 13 rys., 2 tab., bibliogr. 7 
poz., Summ. 
Lokalizacja elektroniczna: 
http://www.imim.pl/files/archiwum/Vol4_2011/14.pdf 
Lokalizacja elektroniczna: https://doi.org/10.2478/v10172-011-0107-
8 
Punktacja MNiSW z: 2010: 013; 2012: 020; 
Lista Filadelfijska 
Impact Factor: 00.487 
Dostęp open access 
Rodzaj pracy: Artykuł 

0.487 

12 Zbigniew Gronostajski, Maciej Zwierzchowski, Marek Hawryluk, 
Tomasz Skubiszewski: 
Aluminum bronze BA1032 deformed by ECAP / Zbigniew Gronostajski 
[i in.]. Steel Research 

0.455 



International. 2010, vol. 81, nr 9 spec. ed., s. 474-477, 9 rys., 1 tab., 
bibliogr. 14 poz. ISSN: 1611- 
3683 
Referat z 13th International Conference on Metal Forming, Toyohashi, 
Japan, September 19-22, 
2010. 
Punktacja MNiSW z: 2010: 027; 
Lista Filadelfijska 
Impact Factor: 00.455 
Rodzaj pracy: Artykuł 

13 Zbigniew Gronostajski, Marek Hawryluk, Maciej Zwierzchowski, 
Marcin D. Kaszuba: 
Analisis [właśc. analysis] of forging process of constant velocity joint 
body / Zbigniew 
Gronostajski, Marek Hawryluk, Maciej Zwierzchowski, Marcin 
Kaszuba. Steel Research 
International. 2008, spec. ed. vol. 1, s. 547-554, 16 rys., 4 tab., 
bibliogr. 14 poz. ISSN: 1611-3683 
Referat z 12th International Conference on Metal Forming, Kraków, 
21-24 września 2008. 
Punktacja MNiSW z: 2010: 027; 
Lista Filadelfijska 
Impact Factor: 00.344 
Rodzaj pracy: Artykuł 

0.344 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) autorstwo zrealizowanego oryginalnego osiągnięcia projektowego, konstrukcyjnego lub 

technologicznego 

Tabela 2. Wykaz osiągnięć projektowych i konstrukcyjnych 

LP Wdrożenia 

Przed uzyskaniem stopnia doktora 

1  Wdrożenie technologii regeneracji dźwigni zaworowych w silnikach RABA MAN za pomocą 
natryskiwania cieplnego z przetopieniem proszkami na osnowie niklu.– MPK Lublin 2006r.  
Mój wkład polegał na opracowaniu technologii, doborze materiałów spawalniczych, 
obszernych badaniach w ramach pracy doktorskiej oraz przygotowaniu w kart 
technologicznych dla procesu regeneracji.  

Po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych 

2 Technologia pomiaru temperatury odkuwek w liniach do ciągłego chłodzenia BY za pomocą 
termopar.  

3 Technologia pomiaru temperatury odkuwek na pierwszej operacji spęczania za pomocą 
termopar. 

4 Technologia obróbki cieplnej – wyżarzanie izotermiczne odkuwek typu adapter. 

5 Technologia obróbki cieplnej – ulepszanie cieplne odkuwek typu rozwidlonego. 

6 Technologia obróbki cieplnej – normalizowanie z przemianą perlityczną odkuwek typu kołnierz.  

7 Kontrola narzędzi do frezowania – opracowanie karty technologicznej kontroli narzędzi do 
frezowania odkuwek. 

8 Opracowanie i wdrożenie technologii badań zmęczenia cieplnego złącz lutowanych SMD. 

9 
 

Opracowanie i wdrożenie technologii badań w podwyższonych temperaturach dla złącz 
lutowanych SMD. 

10 Opracowanie koncepcji stanowiska do badania wytrzymałości na ścinanie złącz klejowych dla 
układów elektronicznych.   

 

3) udzielone patenty międzynarodowe lub krajowe – brak 

4) wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe, które uzyskały ochronę i zostały wystawione na 

międzynarodowych lub krajowych wystawach lub targach 

 

Tabela 3. Wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe (po uzyskaniu stopnia doktora) 

Lp. Nazwa 

Po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych 

1 Wzór użytkowy. Polska, nr 70203. Skrzynka transportowa do transportowania odkuwek: 
B65D 6/08, B65D 85/08, B25H 3/02. Zgłosz. nr W 126315 z 28.04.2017. Opubl. 28.09.2018 
Maciej Zwierzchowski, Jacek Ziemba. 

 

 

2.2     Osiągnięcia naukowo-badawcze we wszystkich obszarach wiedzy 

 

1) autorstwo lub współautorstwo monografii, publikacji naukowych w czasopismach 

międzynarodowych lub krajowych innych niż znajdujące się w bazach lub na liście, o których 

mowa w § 3, dla danego obszaru wiedzy 



 

Tabela 4. Publikacje pozostałe  ( inne niż indeksowane w bazie JCR oraz inne niż wymienione w cyklu 

publikacji stanowiącym osiągnięcie naukowe) 

Rodzaj publikacji przed uzyskaniem stopnia 
doktora 

po uzyskaniu stopnia 
doktora 

ogółem 

Artykuły międzynarodowe 0 3 3 

Artykuły krajowe 6 31 37 

Rozdziały w książkach 
międzynarodowych 

0 0 0 

Rozdziały w książkach krajowych 0 1 1 

Referaty konferencyjne 
międzynarodowe 

0 4 4 

Referaty konferencyjne krajowe 2 16 18 

Łącznie liczba publikacji 8 44 52 
 

Tabela 5. Wykaz pozostałych publikacji  

Lp. Dane publikacji 
 

Przed uzyskaniem stopnia doktora 

1 Andrzej Weroński, Maciej Zwierzchowski: Kształtowanie powłok odpornych na zużycie na 
elementach układów rozrządu silnika ZS / Andrzej Weroński, Maciej Zwierzchowski. Inżynieria 
Materiałowa. 2006, R. 27, nr 5, s. 1260-1264, 14 rys., 3 tab., bibliogr. 26 poz., Summ. ISSN: 
0208-6247 Referat z III konferencji naukowej nt. Nowoczesne technologie w inżynierii 
powierzchni, Łódź-Spała, 3-6 października 2006. Punktacja MNiSW z: 2010: 009; Rodzaj pracy: 
Artykuł 
 

2 Maciej Zwierzchowski, Andrzej Weroński: Zużycie elementów układów rozrządu silnika ZS / 
Maciej Zwierzchowski, Andrzej Weroński. Przegląd Mechaniczny. 2006, R. 65, nr 12, supl., s. 
162-164, 6 rys., bibliogr. 9 poz., Summ. ISSN: 0033-2259 Referat z VII konferencji naukowej i 
V sympozjum doktoranckiego nt. Technologiczne systemy informacyjne w inżynierii produkcji 
i współczesne technologie w budowie maszyn. Kazimierz Dolny, 8-9 listopada 2006. Punktacja 
MNiSW z: 2010: 009; Rodzaj pracy: Artykuł 
 

3 Maciej Zwierzchowski: Procesy zużywania elementów układów rozrządu silników ZS / Maciej 
Zwierzchowski. Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability. 2005, nr 2, s. 57-
60, bibliogr. 11 poz., Summ. ISSN: 1507-2711 Punktacja MNiSW z: 2010: 009; Rodzaj pracy: 
Artykuł 
 

4 Maciej Zwierzchowski, Andrzej Weroński: Struktura i właściwości powłok nakładanych 
cieplnie na elementy układów rozrządu silników ZS / Maciej Zwierzchowski, Andrzej Weroński. 
Przegląd Spawalnictwa. 2004, R. 76, nr 12, s. 22-25, 8 rys., 1 tab., bibliogr. 31 poz. ISSN: 0033-
2364 Rodzaj pracy: Artykuł 
 

5 Andrzej Weroński, Maciej Zwierzchowski: Powłoki podwyższające odporność na zużycie 
wybranych elementów silników / Andrzej Weroński, Maciej Zwierzchowski. Przegląd 
Spawalnictwa. 2003, R. 75, nr 5, s. 1-3, 7 rys., 1 tab., bibliogr. 20 poz. ISSN: 0033-2364 Rodzaj 
pracy: Artykuł 
 



6 Maciej Zwierzchowski: Zagadnienia zużycia wybranych elementów silników ZS i próba 
podwyższenia ich trwałości / Maciej Zwierzchowski. Eksploatacja i Niezawodność - 
Maintenance and Reliability. 2003, nr 2, s. 79-81, 5 rys., bibliogr. 20 poz., Summ. ISSN: 1507-
2711 Referat z II Sympozjum Doktoranckiego nt. Współczesne technologie w budowie 
maszyn. Kazimierz Dolny, 12-14 czerwca 2003.  Rodzaj pracy: Artykuł 
 

7 Maciej Zwierzchowski: Badania nad przyczynami uszkodzenia wału korbowego silnika MAN / 
Maciej Zwierzchowski. W: Współczesne technologie w budowie maszyn. I Sympozjum 
Doktoranckie, Lublin, 16-17.05.2002. Lublin : Wydaw. Nauk. Gabriel Borowski, 2002. s. 142-
146, 11 rys., bibliogr. 6 poz., Summ. ISBN: 83-911390-8-5 Rodzaj pracy: Referat konferencyjny 
 

8 Maciej Zwierzchowski: Analiza metod badania odporności na zmęczenie cieplne / Maciej 
Zwierzchowski. W: Współczesne technologie w budowie maszyn. I Sympozjum Doktoranckie, 
Lublin, 16-17.05.2002. Lublin : Wydaw. Nauk. Gabriel Borowski, 2002. s. 147-152, 5 rys., 
bibliogr. 6 poz., Summ. ISBN: 83-911390-8-5 Rodzaj pracy: Referat konferencyjny 
 

 
Po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych 

1 Marek Hawryluk, Sławomir Polak, Maciej Zwierzchowski, Zbigniew Gronostajski, Marcin 
Rychlik, Jacek Ziemba: Modelowanie numeryczne procesu kucia matrycowego na gorąco 
odkuwki adaptera = Numerical modeling of the hot forging process of an adapter forging / 
Marek Hawryluk [i in.]. Rudy i Metale Nieżelazne. 2019, R. 64, nr 1, s. 14-20, 10 rys., 1 tab., 
bibliogr. 7 poz., Summ. ISSN: 0035-9696; 2449-9978 Lokalizacja elektroniczna: 
http://dx.doi.org/10.15199/67.2019.1.2 Punktacja spoza listy MNiSW: 005 Rodzaj pracy: 
Artykuł 

2 Zbigniew Gronostajski, Marek Hawryluk, Paweł Widomski, Marcin D. Kaszuba, Bartłomiej 
Nowak*, Sławomir Polak, Marcin Rychlik*, Jacek Ziemba, Maciej Zwierzchowski: Selected 
effective methods of increasing the durability of forging tools in hot forging processes / Z. 
Gronostajski [i in.]. Procedia Manufacturing. 2019, vol. 27, s. 124-129, 7 rys., bibliogr. 10 poz. 
ISSN: 2351-9789 6th ICAFT – International Conference on Accuracy in Forming Technology 
25th SFU – Saxon Conference on Forming Technology. 6th AutoMetForm – International 
Lower Silesia – Saxony Conference on Advanced Metal Forming Processes in the Automotive 
Industry. Lokalizacja elektroniczna: http://dx.doi.org/10.1016/j.promfg.2018.12.054 
Punktacja MNiSW z: 2019-2020: 040; Dostęp open access Rodzaj pracy: Artykuł 

3 Marek Hawryluk, Jakub J. Krawczyk, Maciej Zwierzchowski, Marta Janik*, Jerzy Jaruzel*: 
Application of numerical modelling results to analyze and improve the industrial process of 
valve forging production = Zastosowanie wyników symulacji numerycznej do analizy i poprawy 
przemysłowego procesu wytwarzania odkuwki zaworu / Marek Hawrylak [i in.]. Obróbka 
Plastyczna Metali. 2019, vol. 30, nr 4, s. 291-306, 10 rys., bibliogr. 15 poz. ISSN: 0867-2628 
Lokalizacja: http://czasopismo.inop.poznan.pl/index.php/opm/article/view/639/560 
Punktacja spoza listy MNiSW: 005 Dostęp open access Rodzaj pracy: Artykuł 

4 Marek Hawryluk, Jakub J. Krawczyk, Maciej Zwierzchowski, Marta Janik*, Jerzy Jaruzel*: 
Application of numerical modelling results to analyze and improve the industrial process of 
valve forging production = Zastosowanie wyników symulacji numerycznej do analizy i poprawy 
przemysłowego procesu wytwarzania odkuwki zaworu / Marek Hawrylak [i in.]. Obróbka 
Plastyczna Metali. 2019, vol. 30, nr 4, s. 291-306, 10 rys., bibliogr. 15 poz. ISSN: 0867-2628 
Lokalizacja: http://czasopismo.inop.poznan.pl/index.php/opm/article/view/639/560 
Punktacja spoza listy MNiSW: 005 Dostęp open access Rodzaj pracy: Artykuł 

5 Marek Hawryluk, Zbigniew Gronostajski, Daniel Dobras, Marcin D. Kaszuba, Sławomir 
Polak, Paweł Widomski, Jacek Ziemba, Maciej Zwierzchowski: Analiza trwałości wkładek 
matrycowych wykonanych ze stali Unimax do kucia na gorąco odkuwki stosowanej w 



przekładniach kierowniczych / Marek Hawryluk [i in.]. W: XIII Konferencja Naukowa 
Odkształcalność Metali i Stopów, OMIS' 2019, 19-22 listopada 2019, Łańcut-Zamek : materiały 
konferencyjne : rozszerzone streszczenia. Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki 
Rzeszowskiej, cop. 2019. s. 14-15. ISBN: 978-83-7934-340-9 Rodzaj pracy: Streszczenie 

6 Paweł Jabłoński, Artur Barełkowski, Maciej Zwierzchowski, Marek Hawryluk, Zbigniew 
Gronostajski: Energooszczędna technologia obróbki cieplno-plastycznej odkuwek z 
wykorzystaniem ciepła kucia = Energy-saving technology of thermo-plastic treatment of 
forgings using forging heat / Paweł Jabłoński [i in.]. W: XIII Konferencja Naukowa 
Odkształcalność Metali i Stopów, OMIS' 2019, 19-22 listopada 2019, Łańcut-Zamek : materiały 
konferencyjne : rozszerzone streszczenia. Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki 
Rzeszowskiej, cop. 2019. s. 102. ISBN: 978-83-7934-340-9 Rodzaj pracy: Streszczenie 

7 Marek Hawryluk, Marcin Rychlik*, Zbigniew Gronostajski, Bartłomiej Nowak*, Jacek 
Ziemba, Piotr Kondracki*, Maciej Zwierzchowski, Marcin D. Kaszuba, Paweł Widomski: 
Modelowanie numeryczne procesu kucia na gorąco odkuwki piasty = Numerical modeling of 
the hot forging process of a hub / Marek Hawryluk [i in]. Hutnik-Wiadomości Hutnicze. 2018, 
t. 85, nr 1, s. 27-31, 10 rys., bibliogr. 5 poz., Summ. ISSN: 1230-3534 Lokalizacja elektroniczna: 
http://dx.doi.org/10.15199/24.2018.1.6  Punktacja MNiSW z: 2013-2018: 007;Rodzaj pracy: 
Artykuł 

8 Zbigniew Zimniak, Wojciech Weiler, Maciej Zwierzchowski, Karol Jaśkiewicz: 
Elektroplastyczne skręcanie oscylacyjne mosiądzu CuZn30 = Electroplastic cyclic torsion of 
70/30 brass / Zbigniew Zimniak [i in.]. Przegląd Mechaniczny. 2018, R. 77, nr 2, s. 45-48, 7 rys., 
bibliogr. 13 poz., Summ. ISSN: 0033-2259; 2450-8209 Lokalizacja elektroniczna: 
http://dx.doi.org/10.15199/148.2018.2.6 Punktacja MNiSW z: 2013-2018: 008; Rodzaj pracy: 
Artykuł 

9 Zbigniew Gronostajski, Paweł Widomski, Marcin D. Kaszuba, Maciej Zwierzchowski, Artur 
Barełkowski: Analiza trwałości wkładek matrycowych do kucia na gorąco widłaka wykonanych 
ze stali 1.2343 i unimax = Analysis of the durability of die inserts made of 1.2343 and unimax 
steels used in hot forging process of biforked-type element / Zbigniew Gronostajski [i in.]. 
Rudy i Metale Nieżelazne. 2018, R. 63, nr 8, s. 9-18, 15 rys., 1 tab., bibliogr. 15 poz., Summ. 
ISSN: 0035-9696; 2449-9978 Lokalizacja elektroniczna: 
http://dx.doi.org/10.15199/67.2018.8.2  Lokalizacja elektroniczna: http://sigma-
not.pl/publikacja-115418-analizatrwa%C5%82o%C5%9Bci-wk%C5%82adek-matrycowych-
do-kucia-na-goraco-wid%C5%82akawykonanych- ze-stali-1.2343-i-unimax-rudy-i-metale-
niezelazne-2018-8.html  Punktacja MNiSW z: 2013-2018: 008;Rodzaj pracy: Artykuł 

10 Paweł Widomski, Artur Barełkowski, Maciej Zwierzchowski, Zbigniew Gronostajski, Marek 
Hawryluk, Marcin Rychlik*, Piotr Kondracki*, Tomasz Wajda*: Nowoczesne urządzenia i 
linie technologiczne przeznaczone obróbki cieplnej odkuwek matrycowych = Modern devices 
and  technological lines designed for hear treatment of die forgings / Paweł Widomski [i in.]. 
W: Nauki techniczne i inżynieryjne [Dokument elektroniczny]. Cz. 8 / [red. nauk. Jędrzej 
Nyćkowiak, Jacek Leśny]. Poznań : Młodzi Naukowcy, 2018. s. 160-166, 9 rys., bibliogr. [7] poz. 
[obj. 0,5]. ISBN: 978-83-66139-67-1; 978-83-66139-66-4 Poziom wydawcy z wykazu MNiSW: 
spoza wykazu MNiSW (Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - monografie; 2018) 
Rodzaj pracy: Rozdział w monografii 

11 Mateusz Skwarski, Zbigniew Gronostajski, Karol Jaśkiewicz, Paweł J. Kaczyński, Maciej 
Zwierzchowski, Sławomir Polak, Jakub J. Krawczyk: Analiza tłoczenia stopu aluminium 7075 
w podwyższonych temperaturach = Analysis of pressing aluminium 7075 alloy at elevated 
temperatures / Mateusz Skwarski [i in.]. Hutnik-Wiadomości Hutnicze. 2018, t. 85, nr 9, s. 301-
306, 9 rys., 2 tab., bibliogr. 7 poz., Summ. ISSN: 1230-3534 Lokalizacja elektroniczna: 
http://dx.doi.org/10.15199/24.2018.9.4 Punktacja MNiSW z: 2013-2018: 007; Rodzaj pracy: 
Artykuł 

12 Artur Barełkowski, Karol Jaśkiewicz, Maciej Zwierzchowski, Zbigniew Gronostajski: Analiza 



warunków termicznych w procesie kucia na gorąco odkuwki wydłużonej z występem = 
Thermal   analysis of the hot forgingprocess of the elongated forging with the protrusion / 
Artur Barełkowski [i in.]. Hutnik-Wiadomości Hutnicze. 2018, t. 85, nr 8, s. 267-270, 12 rys., 
bibliogr. 6 poz., Summ. ISSN: 1230-3534 Lokalizacja elektroniczna: 
http://dx.doi.org/10.15199/24.2018.8.8 Punktacja MNiSW z: 2013-2018: 007; Rodzaj pracy: 
Artykuł 

13 Maciej Zwierzchowski: Wpływ namagnesowania na zmiany w warstwie wierzchniej narzędzi 
kuźniczych = Influence of magnetization on changes in the surface layer of forging tools / 
Maciej Zwierzchowski. W: XI Konferencja naukowa : zintegrowane studia podstaw deformacji 
plastycznej metali : streszczenia = integrated studies of foundations of plastic deformation of 
metals : book abstacts, PLASTMET' 2018, 27-30 listopada 2018, Łańcut - Zamek. Rzeszów : 
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, cop. 2018. s. 177-178. ISBN: 978-83-7934-
258-7 Rodzaj pracy: Streszczenie 

14 Mariusz Walczak*, Maciej Zwierzchowski, Jarosław Bieniaś*, Jacek Caban*: The tribological 
characteristics of Al-Si/graphite composite = Charakterystyka tribologiczna kompozytu Al-
Si/grafit / Mariusz Walczak [i in.]. Tribologia. 2017, R. 48, nr 1, s. 97-104, 7 rys., 2 tab., bibliogr. 
27 poz., Streszcz. ISSN: 0208-7774 Lokalizacja: http://t.tribologia.eu/trib/artykul/2017-03-17- 
Tribo_17v48n1_p097_104.pdf?PHPSESSID=143e47f51d1bb848c0e1b23def2012c7 Punktacja 
MNiSW z: 2013-2018: 015; Dostęp open access Rodzaj pracy: Artykuł 

15 Marcin D. Kaszuba, Maciej Zwierzchowski, Artur Lange: Napawanie regeneracyjne narzędzi 
do kucia na gorąco kołnierzy z szyjką = Hardening tools for hot forging flanges with a neck / 
Marcin Kaszuba, Maciej Zwierzchowski, Artur Lange. Welding Technology Review = Przegląd 
Spawalnictwa. 2017, vol. 89, nr 7, s. 31-36, 9 rys., 2 tab., bibliogr. 10 poz., Summ. ISSN: 2449- 
7959; 0033-2364 Punktacja MNiSW z: 2013-2018: 009; Rodzaj pracy: Artykuł 

16 Marcin Rychlik*, Maciej Zwierzchowski, Paweł Widomski: Wpływ parametrów procesu 
obróbki cieplnej na mikrostrukturę i właściwości odkuwek typu rozwidlonego / Marcin 
Rychlik, Maciej Zwierzchowski, Paweł Widomski. W: Badania i Rozwój Młodych Naukowców 
w Polsce2017 : materiały konferencyjne - jesień. Cz. 3, Wrocław / [red. nauk. Jędrzej 
Nyćkowiak, JacekLeśny]. Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017. s. 68-68. ISBN: 978-83-65917-59-
1; 978-83-65917-64-5 Materiały Konferencyjne: Wrocław 22.11.2017.Rodzaj pracy: 
Streszczenie 

17 Sławomir Polak, Paweł J. Kaczyński, Zbigniew Gronostajski, Karol Jaśkiewicz, Jakub J. 
Krawczyk, Mateusz Skwarski, Maciej Zwierzchowski, Władysław Chorzępa*: Warm forming 
of 7075 aluminum alloys / Sławomir Polak [i in.]. Procedia Engineering [Dokument 
elektroniczny]. 2017, vol. 207, s. 2399-2404, 5 rys., 2 tab., bibliogr. 6 poz. [obj. 0,5]. ISSN: 1877-
7058 Lokalizacja elektroniczna: https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.10.1015 Punktacja 
spoza listy MNiSW: 005 Dostęp open access Rodzaj pracy: Artykuł 

18 Zbigniew Gronostajski, Marek Hawryluk, Joanna Jakubik, Sylwester Kubiciel*, Bartłomiej 
Nowak*, Maciej Zwierzchowski: Zastosowanie symulacji numerycznej do określenia przyczyn 
powstawania wad na przykładzie wybranych odkuwek matrycowych = Application of 
numerical simulation to determine the causes of defects on the example of selected die 
forgings / Zbigniew Gronostajski [i in.]. Hutnik-Wiadomości Hutnicze. 2016, R. 83, nr 3, s. 96-
104, 14 rys., bibliogr. 19 poz., Summ. ISSN: 1230-3534 Lokalizacja elektroniczna: 
http://dx.doi.org/10.15199/24.2016.3.2 Punktacja MNiSW z: 2015: 007; 2016: 007; 2013-
2018: 007; Rodzaj pracy: Artykuł 

19 Daniel Dobras, Maciej Zwierzchowski: Wpływ czasu i temperatury wygrzewania stali 
narzędziowych do pracy na gorąco na właściwości warstwy wierzchniej / Daniel Dobras, 
Maciej Zwierzchowski. W: Puzzel 2016 [Dokument elektroniczny] : V Wrocławska Konferencja 
Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych : [praca zbiorowa / pod red. Oskara Uchańskiego]. 



Wrocław : Oskar Uchański, 2016. s. 66-73, 10 rys., 2 tab., bibliogr. 9 poz. [obj. 0,6]. ISBN: 978-
83- 937278-3-4 Lokalizacja: http://puzzel.plusuj.pl/wp-content/uploads/2016/06/Puzzel-
2016.- Konferencja-Student%C3%B3w-Nauk-Techniczncyh-i-%C5%9Acis%C5%82ych.pdf 
Dostęp open access Rodzaj pracy: Referat konferencyjny 

20 Zbigniew Gronostajski, Marcin D. Kaszuba, Maciej Zwierzchowski, Sławomir Polak, 
Bartłomiej Nowak*: Wear analysis of upsetting inserts during forging under industrial 
conditions = Analiza zużycia wkładek do spęczania podczas kucia w warunkach przemysłowych 
/ Zbigniew Gronostajski [i in.]. Obróbka  Plastyczna Metali. 2016, vol. 27, nr 1, s. 21-31, 9 rys., 
bibliogr. 10 poz. ISSN: 0867-2628 Lokalizacja elektroniczna: 
http://www.inop.poznan.pl/images/Obrobka_Plastyczna_Metali/2016- 1/05-OPM-1-2016-
Gronostajski.pdf Punktacja MNiSW z: 2015: 010; 2016: 010; 2013-2018: 010; Dostęp open 
access Rodzaj pracy: Artykuł 

21 Artur Lange, Piotr Białucki, Wiesław Derlukiewicz, Andrzej Ambroziak, Tomasz Mach, 
Maciej Zwierzchowski: Badanie własności złączy ze stali S690QL spawanej metodą MAG = 
Testing of properties of GMA welded S690QL steel / Artur Lange [i in.]. Przegląd Spawalnictwa 
= Welding Technology Review. 2015, vol. 87, nr 6, s. 9-12, 13 rys., 1 tab., bibliogr. 5 poz., 
Summ. ISSN: 0033-2364 Punktacja MNiSW z: 2014: 006; 2015: 009; 2013-2018: 009; 
Rodzaj pracy: Artykuł 

22 Zbigniew Gronostajski, Tomasz Skubiszewski, Maciej Zwierzchowski: Deformation of 
aluminium bronze by HPT and ECAP methods / Zbigniew Gronostajski, Tomasz Skubiszewski, 
Maciej Zwierzchowski. Journal of Machine Engineering. 2014, vol. 14, nr 1, s. 18-28, 18 rys., 1 
tab., bibliogr. 10 poz. ISSN: 1895-7595 Tytuł nr: Real and virtual manufacturing metal forming. 
Lokalizacja : http://www.not.pl/wydawnictwo/2014JOM/V1/2_GRONOSTAJSKI.pdf Punktacja 
MNiSW z: 2013: 008; 2014: 008; 2013-2018: 014; Rodzaj pracy: Artykuł 

23 Zbigniew Gronostajski, Jerzy Smolik*, Maciej Zwierzchowski, Marek Hawryluk, Marcin 
Marciniak: Odporność na zmęczenie cieplne stali WCL i WCLV z zastosowaniem powłok 
hybrydowych = Thermal fatigue resistance of steel H11/H13 with application of hybrid coating 
/  Zbigniew Gronostajski [i in.]. Hutnik-Wiadomości Hutnicze. 2014, R. 81, nr 8, s. 541-544, 5 
rys., bibliogr. 3 poz., Summ. ISSN: 1230-3534 Punktacja MNiSW z: 2013: 006; 2014: 006; 2013-
2018: 007; Rodzaj pracy: Artykuł 

24 Zbigniew Gronostajski, Marek Hawryluk, Marcin D. Kaszuba, Maciej Zwierzchowski: 
Zjawiska występujące w warstwie wierzchniej matryc stosowanych w procesie kucia koła 
czołowego = Wear phenomena occurring in the surface layer of die inserts used in the forging 
process of front wheel / Zbigniew Gronostajski [i in.]. Inżynieria Powierzchni = Surface 
Engineering. 2014, nr 3, s. 38-48, 20 rys., bibliogr. 6 poz., Summ. ISSN: 1426-1723 
Obróbka cieplna narzędzi i części maszyn: seminarium Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, 
Kraków, 15.10.2014. Punktacja MNiSW z: 2013: 004; 2014: 004; 2013-2018: 008; 
Rodzaj pracy: Artykuł 

25 Zbigniew Gronostajski, Marek Hawryluk, Marcin D. Kaszuba, Maciej Zwierzchowski: 
Chosen aspects of forging production in automotive industry / Zbigniew Gronostajski [i in.]. 
W: AutoMetForm/SFU 2014 : new materials for vehicle components : conference 
proceedings, Freiberg, Saxony, November 3rd to 5th 2014 / [Hrsg. Rudolf Kawalla]. Freiberg : 
Technische Universität Bergakademie Freiberg, 2014. s. 235-239, 3 rys., bibliogr. 4 poz. [obj. 
0,3]. ISBN: 978- 3-86012-490-1 Rodzaj pracy: Referat konferencyjny 

26 Zbigniew Gronostajski, Marcin D. Kaszuba, Marek Hawryluk, Maciej Zwierzchowski, 
Tomasz Będza, Jerzy Smolik*: Wpływ warstw hybrydowych na trwałość narzędzi do kucia na 
gorąco = Influence of hybrid layer on the durability of tools for hot forging / Zbigniew 
Gronostajski [i in.]. Przegląd Mechaniczny. 2013, R. 72, nr 10, s. 17-22, 9 rys., 2 tab., bibliogr. 
9 poz., Summ. ISSN: 0033-2259 Lokalizacja elektroniczna: 
http://pmech.webserwer.pl/pdf/201310s17.pdf Punktacja MNiSW z: 2012: 005; 2013: 005; 
2013-2018: 008; Rodzaj pracy: Artykuł 



27 Zbigniew Gronostajski, Marek Hawryluk, Marcin D. Kaszuba, Marcin Marciniak, Jerzy 
Smolik*, Maciej Zwierzchowski: Poprawa trwałości narzędzi do kucia na gorąco przez 
zastosowanie warstw hybrydowych = Improving tool life for hot forging by the application of 
hybrid layers / Zbigniew Gronostajski [i in.]. Rudy i Metale Nieżelazne. 2013, R. 58, nr 11, s. 
659- 663, 6 rys., 3 tab., bibliogr. 4 poz., Summ. ISSN: 0035-9696 Punktacja MNiSW z: 2012: 
007; 2013: 007; 2013-2018: 008; Rodzaj pracy: Artykuł 

28 Karol Jaśkiewicz, Maciej Zwierzchowski, Wioletta Góralczyk: Analiza zachowania się stali 
16HG podczas prasowania obwiedniowego = Analysis of the behavior of 16HG steel during 
the orbital forging / Karol Jaśkiewicz, Maciej Zwierzchowski, Wioletta Góralczyk. Hutnik-
Wiadomości Hutnicze. 2012, R. 79, nr 8, s. 600-602, 5 rys., 1 tab., bibliogr. 4 poz., Summ. ISSN: 
1230-3534 Punktacja MNiSW z: 2010: 009; 2012: 006; Rodzaj pracy: Artykuł 

29 Zbigniew Gronostajski, Maciej Zwierzchowski, Marek Hawryluk, Marcin D. Kaszuba, 
Bartosz Bartczak: Zużycie matryc do kucia obudowy przegubu homokinetycznego = Wear 
forging dies for constant velocity joint case / Zbigniew Gronostajski [i in.]. Hutnik-Wiadomości 
Hutnicze. 2012, R. 79, nr 9, s. 720-723, 6 rys., bibliogr. 10 poz., Summ. ISSN: 1230-3534 
Punktacja MNiSW z: 2010: 009; 2012: 006; Rodzaj pracy: Artykuł 

30 Zbigniew Gronostajski, Marek Hawryluk, Adam Niechajowicz, Marcin Marciniak, Maciej 
Zwierzchowski, Sławomir Polak, Anna Adrian*, Barbara Mrzygłód*, Jarosław Durak*: The 
expert system for forging processes / Z. Gronostajski [i in.]. W: Advanced metal forming 
processes in automotive industry : the 3st[!] International Lower Silesia - Saxony Conference 
AutoMetForm, 13-16 May 2012, Wroclaw, Poland : the conference materials / ed. by Zbigniew 
Gronostajski ; Wrocław University of Technology, Technische Universität Bergakademie 
Freiberg. [B.m. : b.w., 2012]. s. 359-370, 8 rys., 2 tab., bibliogr. 17 poz. Rodzaj pracy: Referat 
konferencyjny 

31 Marcin D. Kaszuba, Zbigniew Gronostajski, Maciej Zwierzchowski: Nowe metody analizy 
trwałości matryc do kucia na gorąco / Marcin Kaszuba, Zbigniew Gronostajski, Maciej 
Zwierzchowski. W: Nowe trendy w naukach inżynieryjnych 2. T. 1 / pod red.: Marcin Kuczera. 
Kraków : Creativetime, 2012. s. 259-260. , 2 rys. ISBN: 978-83-63058-16-6 (Creative Science - 
Monografia) Rodzaj pracy: Streszczenie 

32 Zbigniew Gronostajski, Marek Hawryluk, Marcin D. Kaszuba, Adam Niechajowicz, Maciej 
Zwierzchowski: Opis zjawisk zużycia matryc do kucia na gorąco tarczy do skrzyni biegów = 
Wear phenomena description of dies for hot forging of gearwheel / Zbigniew Gronostajski [i 
in.]. Hutnik- Wiadomości Hutnicze. 2011, R. 78, nr 8, s. 607-611, 10 rys., bibliogr. 6 poz., Summ. 
ISSN: 1230- 3534 Punktacja MNiSW z: 2010: 009; 2012: 006; Rodzaj pracy: Artykuł 

33 Zbigniew Gronostajski, Marek Hawryluk, Maciej Zwierzchowski, Marcin D. Kaszuba: 
Zużycie matryc do kucia na gorąco odkuwki koła czołowego = Wear of dies for hot forging of 
the front wheel / Zbigniew Gronostajski [i in.]. Rudy i Metale Nieżelazne. 2011, R. 56, nr 11, s. 
571- 576, 13 rys., bibliogr. 9 poz., Summ. ISSN: 0035-9696 IX Konferencja Naukowa 
Odkształcalność Metali i Stopów, Łańcut, 22-25 litopada 2011. Punktacja MNiSW z: 2010: 009; 
2012: 007; Rodzaj pracy: Artykuł 

34 Zbigniew Gronostajski, Marek Hawryluk, Maciej Zwierzchowski, Marcin D. Kaszuba, 
Marcin Marciniak: Analiza zmęczenia cieplnego stali WCLV stosowanej na matryce do kucia 
na gorąco = Analysis of thermal fatigue of WCLV steel used on dies in hot forging / Zbigniew 
Gronostajski [i in.]. Rudy i Metale Nieżelazne. 2011, R. 56, nr 11, s. 654-660, 12 rys., 1 tab., 
bibliogr. 12 poz., Summ. ISSN: 0035-9696 IX Konferencja Naukowa Odkształcalność Metali i 
Stopów, Łańcut, 22-25 litopada 2011. Punktacja MNiSW z: 2010: 009; 2012: 007; Rodzaj pracy: 
Artykuł 

35 Zbigniew Gronostajski, Maciej Zwierzchowski, Marek Hawryluk, Tomasz Skubiszewski: 
Kształtowanie mikrostruktury brązu aluminiowego BA1032 w procesie ECAP = Forming of the 
BA1032 bronze microstructure in the ECAP process / Zbigniew Gronostajski [i in.]. Rudy i 
Metale Nieżelazne. 2010, R. 55, nr 12, s. 856-860, 7 rys., 1 tab., bibliogr. 5 poz., Summ. ISSN: 



0035-9696 2010K Toż w: Informatyka w technologii metali [Dokument elektroniczny] : 
KomPlasTech 2010 : XVII konferencja, Białka Tatrzańska, 10-13 stycznia 2010. [Kraków : 
"Akapit", 2010. 8] s. Punktacja MNiSW z: 2010: 009; Rodzaj pracy: Artykuł 

36 Marek Hawryluk, Maciej Zwierzchowski: Fizyczne i numeryczne modelowanie 
wielooperacyjnego procesu kucia obudowy przegubu homokinetycznego = Physical and 
numerical modeling of forging process of constant velocity joint body / Marek Hawryluk, 
Maciej Zwierzchowski. Autobusy. 2010, R. 11, nr 6, s. 1-10, 13 rys., 2 tab., bibliogr. 6 poz. 
Summ. ISSN: 1509-5878 Referat recenzowany z konferencji naukowej "Transport 2010" nt. 
Nowe rozwiązania techniczne, organizacyjne i ekonomiczne w transporcie, Kazimierz Dolny, 
10-12 maja 2010. Referat zamieszczony na CD-ROM-ie załączonym do czasopisma. Punktacja 
MNiSW z: 2010: 006; Rodzaj pracy: Artykuł 

37 Donata Gierczycka-Zbrożek, Maciej Zwierzchowski, Marek Hawryluk: Budowa stanowiska do 
badania układu wspomagania hamowania = Laboratory test for testing of brake support / 
Donata Gierczycka-Zbrożek, Maciej Zwierzchowski, Marek Hawryluk. Autobusy. 2010, R. 11, 
nr 6, s. 1-9, 11 rys., bibliogr. 9 poz., Summ. ISSN: 1509-5878 Referat recenzowany z konferencji 
naukowej "Transport 2010" nt. Nowe rozwiązania techniczne, organizacyjne i ekonomiczne w 
transporcie, Kazimierz Dolny, 10-12 maja 2010. Referat zamieszczony na CD-ROM-ie 
załączonym do czasopisma. Punktacja MNiSW z: 2010: 006; Rodzaj pracy: Artykuł 

38 Donata Gierczycka-Zbrożek, Maciej Zwierzchowski: Przesłanki do udoskonalania systemów 
zabezpieczeń biernych w zderzeniach bocznych = Motivations for improving passive safety 
systems  for side crashes / Donata Gierczycka-Zbrożek, Maciej Zwierzchowski. Autobusy. 
2010, R. 11, nr 6, s. 1-9, 10 rys., bibliogr. 32 poz., Summ. ISSN: 1509-5878 Referat recenzowany 
z konferencji naukowej "Transport 2010" nt. Nowe rozwiązania techniczne, organizacyjne i 
ekonomiczne w transporcie, Kazimierz Dolny, 10-12 maja 2010. Referat zamieszczony na CD-
ROM-ie załączonym do czasopisma. Punktacja MNiSW z: 2010: 006; Rodzaj pracy: Artykuł 

39 Zbigniew Gronostajski, Marek Hawryluk, Adam Niechajowicz, Sławomir Polak, Maciej 
Zwierzchowski, Marcin D. Kaszuba, Sławomir Walczak*, Dariusz Jabłoński*: Wpływ kształtu 
rowka wpustowego na wytężenie pierścienia kompensacyjnego w procesie kucia na ciepło 
obudowy przegubu homokinetycznego = Influence of splineway' shape on compression ring 
effort in forging processes of constant velocity joint body / Zbigniew Gronostajski [i in.]. 
Hutnik- Wiadomości Hutnicze. 2009, R. 76, nr 8, s. 573-580, 12 rys., bibliogr. 9 poz., Summ. 
ISSN: 1230- 3534 Punktacja MNiSW z: 2010: 009; Rodzaj pracy: Artykuł 

40 Andrzej Dolny, Maciej Zwierzchowski: Wybrane problemy zużycia układów maszyn = 
Selected wear problems of machine arrangements / Andrzej Dolny, Maciej Zwierzchowski. 
Energetyka. 2009, z. temat. nr 19, s. 49-51, bibliogr. 6 poz. ISSN: 0013-7294 Tytuł nr spec.: 
Projektowanie i innowacje remontowe w energetyce. Punktacja MNiSW z: 2010: 006; 
Rodzaj pracy: Artykuł 

41 Maciej Zwierzchowski, Andrzej Dolny: Badania odporności na zużycie powłok stosowanych 
do regeneracji elementów współpracujących tarciowo / Maciej Zwierzchowski, Andrzej Dolny. 
Energetyka. 2009, z. temat. nr 19, s. 146-147, 6 rys., bibliogr. 7 poz. ISSN: 0013-7294 Tytuł nr 
spec.: Projektowanie i innowacje remontowe w energetyce. Punktacja MNiSW z: 2010: 006; 
Rodzaj pracy: Artykuł 

42 Maciej Zwierzchowski: Badania odporności na zużycie regenerowanych elementów układu 
rozrządu silników ZS / Maciej Zwierzchowski. Przegląd Mechaniczny. 2008, R. 67, nr 9, s. 33-
37, 15 rys., bibliogr. 5 poz., Summ., Rez. ISSN: 0033-2259 Punktacja MNiSW z: 2010: 009; 
Rodzaj pracy: Artykuł 

43 Maciej Zwierzchowski: Struktura, właściwości i odporność na zużycie powłok na osnowie 
kobaltu / Maciej Zwierzchowski. Przegląd Spawalnictwa. 2008, R. 80, nr 1, s. 25-30, 12 rys., 1 
tab., bibliogr. 8 poz., Summ. ISSN: 0033-2364 Lokalizacja elektroniczna: 
http://www.pspaw.ps.pl/pliki/Numery/200801_PSpaw.pdf Punktacja MNiSW z: 2010: 006; 
Rodzaj pracy: Artykuł 



44 Maciej Zwierzchowski: Badania odporności na zużycie ścierne i kontaktowe / Maciej 
Zwierzchowski. W: Inżynierowie nowej ery : IX Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół 
Naukowych, Lublin, 12-13 maja 2008 / pod red. Zbigniewa Kiernickiego i Leszka Gardyńskiego. 
Lublin : Liber Duo, 2008. s. 195-199, 6 rys., bibliogr. 7 poz., Summ. ISBN: 978-83-61301-41-7 
Rodzaj pracy: Referat konferencyjny 

2) autorstwo lub współautorstwo odpowiednio dla danego obszaru: opracowań zbiorowych, 

katalogów zbiorów, dokumentacji prac badawczych, ekspertyz, utworów i dzieł artystycznych 

 

Tabela 6. Udokumentowane prace niepublikowane (ekspertyzy, dok. prac badawczych itp.) 

Rodzaj prac przed uzyskaniem 
stopnia doktora 

po uzyskaniu stopnia 
doktora 

ogółem 

Prace niepublikowane 1 42 43 

 

Tabela 7. Wykaz opracowań po uzyskaniu stopnia doktora wraz z określeniem charakteru udziału w 

nich Wnioskodawcy 

Lp. Nazwa opracowania 

1 Maciej Zwierzchowski: Analiza materiałowa narzędzi do kucia zaworów samochodowych 
ze stali wysokoniklowych / Maciej Zwierzchowski. Raporty Wydziału Mechanicznego 
Politechniki  Wrocławskiej. 2020, Ser. SPR nr 50, 5 s. : rys. Rodzaj pracy: Raport serii SPR 

2 Maciej Zwierzchowski: Badania SEM, EDS oraz twardości narzędzi kuźniczych do kucia 
zaworów silnikowych / Maciej Zwierzchowski. Raporty Wydziału Mechanicznego 
Politechniki Wrocławskiej. 2020, Ser. SPR nr 52, 14 s. : rys., tab. Rodzaj pracy: Raport serii 
SPR 

3 Zbigniew Gronostajski, Sławomir Polak, Marcin D. Kaszuba, Karol Jaśkiewicz, Maciej 
Zwierzchowski: Badania plastometryczne i badania metalograficzne stali P60 oraz stopu 
aluminium PA38 / Zbigniew Gronostajski [i in.]. Raporty Wydziału Mechanicznego 
Politechniki Wrocławskiej. 2019, Ser. SPR nr 25, 16 s. : rys., tab. Rodzaj pracy: Raport serii 
SPR 
Wkład: Opracowanie metodyki badawczej, przeprowadzenie badań materiałowych oraz 
opracowanie wniosków w tym zakresie.  

4 Maciej Zwierzchowski: Analiza oraz badania spektrometryczne wady  rzypowierzchniowej 
piasty ze stali s355j2+ar / Maciej Zwierzchowski. Raporty Wydziału Mechanicznego 
Politechniki Wrocławskiej. 2019, Ser. SPR nr 33, 12 s. : rys. Rodzaj pracy: Raport serii SPR 

5 Maciej Zwierzchowski: Analiza parametrów wyżarzania izotermicznego odkuwek ze stali 
42CrMo4 w aspekcie ich właściwości i mikrostruktury / Maciej Zwierzchowski. Raporty 
Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. 2019, Ser. SPR nr 49, 5 s. : rys. Rodzaj 
pracy: Raport serii SPR 

6 Maciej Zwierzchowski: Badania mikroskopowe optyczne oraz SEM wad na odkuwkach 
typu łącznik do motocykla BMW / Maciej Zwierzchowski. Raporty Wydziału  
Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. 2019, Ser. SPR nr 83, 10 s. : rys. Rodzaj pracy: 
Raport serii SPR 

7 Maciej Zwierzchowski: Analiza mikroskopowa odkuwki typu kołnierz ze stali c22.8 po 
różnych wariantach obróbki cieplnej / Maciej Zwierzchowski. Raporty Wydziału 
Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. 2019, Ser. SPR nr 205, 4 s. : rys., tab. Rodzaj 
pracy: Raport serii SPR 

8 Artur Barełkowski, Karol Jaśkiewicz, Maciej Zwierzchowski: Pomiar temperatur, czasów 
oraz badania mikroskopowe w procesie kucia odkuwki "adapter" 800/027 ze stali 42CrMo4 
(1.7225) / Artur Barełkowski, Karol Jaśkiewicz, Maciej Zwierzchowski. Raporty Wydziału 



Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. 2018, Ser. SPR nr 64, 11 s. : 16 rys. Rodzaj pracy: 
Raport serii SPR 
Wkład: Opracowanie metodyki badawczej, przeprowadzenie badań eksperymentalnych 
oraz materiałowych, opracowanie wniosków w tym zakresie. 

9 Maciej Zwierzchowski: Analiza frezów i głowic do frezowania pod kątem zużycia / Maciej 
Zwierzchowski. Raporty Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. 2018, Ser. 
SPR nr 66, 11 s. : rys. Rodzaj pracy: Raport serii SPR 

10 Maciej Zwierzchowski: Pomiar temperatur oraz czasów chłodzenia swobodnego dla 
odkuwki "Adapter" 800/027 ze stali 42CrMo4 (1.7225) / Maciej Zwierzchowski. Raporty 
Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. 2018, Ser. SPR nr 73, 6 s. : 7 rys. Rodzaj 
pracy: Raport serii SPR 

11 Maciej Zwierzchowski: Pomiar twardości metodą Brinella oraz Vickersa dla odkuwki 
„adapter” 800/027 ze STALI 42crmo4 (1.7225) / Maciej Zwierzchowski. Raporty Wydziału 
Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. 2018, Ser. SPR nr 75, 4 s. : 6 rys. Rodzaj pracy: 
Raport serii SPR 

12 Maciej Zwierzchowski: Pomiar temperatur oraz czasów chłodzenia swobodnego dla 
odkuwki typu "widłak" 510 003 / Maciej Zwierzchowski. Raporty Wydziału Mechanicznego 
Politechniki Wrocławskiej. 2018, Ser. SPR nr 76, 5 s. : 7 rys. Rodzaj pracy: Raport serii SPR 

13 Maciej Zwierzchowski: Badania makro-i mikroskopowe stempla do kucia zaworu ze stali 
nireva / Maciej Zwierzchowski. Raporty Wydziału Mechanicznego Politechniki 
Wrocławskiej. 2018, Ser. SPR nr 78, 16 s. : 24 rys. Rodzaj pracy: Raport serii SPR 

14 Maciej Zwierzchowski: Analiza zużycia matryc do kucia zaworów ze stali wysokoniklowych 
/ Maciej Zwierzchowski. Raporty Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. 
2018, Ser. SPR nr 91, 8 s. : 12 rys. Rodzaj pracy: Raport serii SPR 

15 Maciej Zwierzchowski: Analiza mikroskopowa przedkuwki oraz odkuwki typu kołnierz stali 
C22.8 / Maciej Zwierzchowski. Raporty Wydziału Mechanicznego Politechniki 
Wrocławskiej. 2018, Ser. SPR nr 126, 5 s. : rys. Rodzaj pracy: Raport serii SPR 

16 Maciej Zwierzchowski: Pomiar temperatur oraz czasów w procesie kucia odkuwki 
"WIDŁAK" 800 026 ze stali 16HG/1.7131/16MnCr5 / Maciej Zwierzchowski. Raporty 
Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. 2018, Ser. SPR nr 133, 6 s. : 7 rys., 1 
tab. Rodzaj pracy: Raport serii SPR 

17 Zbigniew Gronostajski, Sławomir Polak, Marcin D. Kaszuba, Karol Jaśkiewicz, Maciej 
Zwierzchowski: Sbr-x: unikatowy pierścień stalowy kutowalcowany specjalnego 
przeznaczenia o zaawansowanym, projektowanym przekroju i regulowanych 
właściwościach eksploatacyjnych / Zbigniew Gronostajski [i in.]. Raporty Wydziału 
Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. 2018, Ser. SPR nr 182, 17 s. : 19 rys., 3 tab. 
Rodzaj pracy: Raport serii SPR 
Wkład: Opracowanie metodyki badawczej, przeprowadzenie badań eksperymentalnych 
oraz materiałowych, opracowanie wniosków w tym zakresie. 

18 Maciej Zwierzchowski: Analiza mikroskopowa szybkoobrotowych narzędzi wiercących do 
usuwania zwapnień żylnych / Maciej Zwierzchowski. Raporty Wydziału Mechanicznego 
Politechniki Wrocławskiej. 2018, Ser. SPR 181, 11 s. : 10 rys., 1 tab. Rodzaj pracy: Raport 
serii SPR 

19 Zbigniew Gronostajski, Marek Hawryluk, Maciej Zwierzchowski, Paweł Widomski: 
Analiza możliwości podniesienia trwałości narzędzi w procesie kucia zaworów / Zbigniew 
Gronostajski [i in.]. Raporty Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. 2018, Ser. 
SPR nr 204, 10 s. : rys. Rodzaj pracy: Raport serii SPR 
Wkład: Opracowanie metodyki badawczej, przeprowadzenie badań eksperymentalnych 
oraz materiałowych, opracowanie wniosków w tym zakresie. 

20 Artur Barełkowski, Mateusz Skwarski, Maciej Zwierzchowski: Wyżarzanie izotermiczne 
bezpośrednio po kuciu odkuwki „ADAPTER” 800/027 ZE STALI 42crmo4 (1.7225) / Artur 



Barełkowski, Mateusz Skwarski, Maciej Zwierzchowski. Raporty Wydziału Mechanicznego 
Politechniki Wrocławskiej. 2018, Ser. SPR nr 215, 8 s. : rys., tab. Rodzaj pracy: Raport serii 
SPR 
Wkład: Opracowanie metodyki badawczej, przeprowadzenie badań eksperymentalnych 
oraz materiałowych, opracowanie wniosków w tym zakresie. 

21 Maciej Zwierzchowski: Badania strukturalne materiału przeznaczonego na odkuwki do 
kucia na gorąco / Maciej Zwierzchowski. Raporty Wydziału Mechanicznego Politechniki 
Wrocławskiej. 2017, Ser. SPR nr 41, 8 s. : 15 rys. Rodzaj pracy: Raport serii SPR 

22 Maciej Zwierzchowski: Wygrzewanie próbek z naniesionymi warstwami hybrydowymi na 
narzędziach wykonanych ze stali narzędziowej do pracy na gorąco 1.2344 / Maciej 
Zwierzchowski. Raporty Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. 2017, Ser. 
SPR nr 49, 15 s. : rys., tab. Bibliogr. s. 15. Rodzaj pracy: Raport serii SPR 

23 Maciej Zwierzchowski: Badania mikroskopowe optyczne, elektronowe skaningowe oraz 
mikroanaliza RTG (EDX) materiału przeznaczonego na odkuwki do kucia na gorąco / Maciej 
Zwierzchowski. Raporty Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. 2017, Ser. 
SPR nr 50, 14 s. : rys. Rodzaj pracy: Raport serii SPR 

24 Maciej Zwierzchowski: Opracowanie wytycznych do kontroli przedprodukcyjnej frezów 
palcowych / Maciej Zwierzchowski. Raporty Wydziału Mechanicznego Politechniki 
Wrocławskiej. 2017, Ser. SPR nr 64, 10 s. : rys., tab. Rodzaj pracy: Raport serii SPR 

25 Maciej Zwierzchowski: Analiza materiałowa materiału odkuwki 42CrMo4 dla różnych 
wariantów obróbki cieplnej / Maciej Zwierzchowski. Raporty Wydziału Mechanicznego 
Politechniki Wrocławskiej. 2017, Ser. SPR nr 83, 12 s. : rys. Rodzaj pracy: Raport serii SPR 

26 Maciej Zwierzchowski: Badania wpływu obróbki cieplnej na właściwości stali 16HG : 
badania mikroskopowe optyczne / Maciej Zwierzchowski. Raporty Wydziału 
Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. 2017, Ser. SPR nr 123, 7 s. : 6 rys. Rodzaj pracy: 
Raport serii SPR 

27 Maciej Zwierzchowski: Badania rozkładów mikrotwardości dla przekrojów poprzecznych 
próbek - Schraner. Wyniki OC / Maciej Zwierzchowski. Raporty Wydziału Mechanicznego 
Politechniki Wrocławskiej. 2017, Ser. SPR nr 178, 6 s. : 7 rys. Rodzaj pracy: Raport serii SPR 

28 Marek Hawryluk, Maciej Zwierzchowski: Analiza możliwości redukcji zendry oraz 
odwęglenia odkuwek typu rozwidlonego / Marek Hawryluk, Maciej Zwierzchowski. Raporty 
Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. 2016, Ser. SPR nr 30, 11 s. : rys. Rodzaj 
pracy: Raport serii SPR  
Wkład: Opracowanie metodyki badawczej, przeprowadzenie badań eksperymentalnych 
oraz materiałowych, opracowanie wniosków w tym zakresie. 

29 Zbigniew Gronostajski, Marek Hawryluk, Marcin D. Kaszuba, Jakub J. Krawczyk, Sławomir 
Polak, Paweł Widomski, Jacek Ziemba, Maciej Zwierzchowski, Joanna Jakubik: 
Zastosowanie modelowania numerycznego do określenia i analizy przyczyn powstawania 
wad dla wybranej odkuwki typu rozwidlonego / Gronostajski Zbigniew [i in.]. Raporty 
Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. 2016, Ser. SPR nr 153, 27 s. : rys. 
Bibliogr. s. 27. Rodzaj pracy: Raport serii SPR 
Wkład: Opracowanie metodyki badawczej, przeprowadzenie badań eksperymentalnych 
oraz materiałowych, opracowanie wniosków w tym zakresie. 

30 Zbigniew Gronostajski, Jacek Ziemba, Marek Hawryluk, Marcin D. Kaszuba, Paweł 
Widomski, Maciej Zwierzchowski: Opracowanie technologii oceny zużycia matryc na 
podstawie pomiaru cyklicznie pobieranych odkuwek / Zbigniew Gronostajski [i in.]. Raporty 
Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. 2016, Ser. SPR nr 148, 21 s. : rys. 
Bibliogr. s. 21. Rodzaj pracy: Raport serii SPR 
Wkład: Opracowanie metodyki badawczej, przeprowadzenie badań eksperymentalnych 
oraz materiałowych, opracowanie wniosków w tym zakresie. 

31 Marek Hawryluk, Zbigniew Gronostajski, Marcin D. Kaszuba, Sławomir Polak, Maciej 



Zwierzchowski, Bartosz Bartczak, Jakub J. Krawczyk, Marcin Marciniak, Joanna Jakubik, 
Grzegorz Misiun: Analiza wpływu wybranych zjawisk niszczących na trwałość matryc 
kuźniczych / Marek Hawryluk [i in.]. Raporty Wydziału Mechanicznego Politechniki 
Wrocławskiej. 2014, Ser. SPR nr 12, 90 s. : rys., tab. Bibliogr. s. 89-90. Rodzaj pracy: Raport 
serii SPR 
Wkład: Opracowanie metodyki badawczej, przeprowadzenie badań eksperymentalnych 
oraz materiałowych , opracowanie wniosków w tym zakresie. 

32 Maciej Zwierzchowski, Marcin Marciniak: Przyczyny przedwczesnego zużycia wypełniaczy 
wstępnych górnych P-1800T (6000 szt.) / Maciej Zwierzchowski, Marcin Marciniak. Raporty 
Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. 2014, Ser. PRE nr 91, 14 s. : 11 rys. 
Rodzaj pracy: Raport serii SPR 
Wkład: Opracowanie metodyki badawczej, przeprowadzenie badań eksperymentalnych 
oraz materiałowych, opracowanie wniosków w tym zakresie. 

33 Maciej Zwierzchowski, Marcin Marciniak: Analiza przedwczesnego zużycia - wypełniacz 
wstępny górny z kompletu wkładek P-1800T (2500 szt.) / Maciej Zwierzchowski, Marcin 
Marciniak. Raporty Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. 2014, Ser. SPR nr 
90, 15 s. : 21 rys. Rodzaj pracy: Raport serii SPR 
Wkład: Opracowanie metodyki badawczej, przeprowadzenie badań eksperymentalnych 
oraz materiałowych, opracowanie wniosków w tym zakresie. 

34 Maciej Zwierzchowski, Marcin Marciniak: Analiza zużycia - wypełniacz wstępny górny z 
kompletu wkładek P-1800T (2500 szt.) / Maciej Zwierzchowski, Marcin Marciniak. Raporty 
Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. 2014, Ser. SPR nr 89, 15 s. : 21 rys. 
Rodzaj pracy: Raport serii SPR 
Wkład: Opracowanie metodyki badawczej, przeprowadzenie badań eksperymentalnych 
oraz materiałowych, opracowanie wniosków w tym zakresie. 

35 Maciej Zwierzchowski, Marcin Marciniak: Analiza przedwczesnego zużycia - wypełniacz 
wstępny górny z kompletu wkładek P-1800T (6000 szt.) / Maciej Zwierzchowski, Marcin 
Marciniak. Raporty Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. 2014, Ser. SPR nr 
88, 15 s. : 21 rys. Rodzaj pracy: Raport serii SPR 
Wkład: Opracowanie metodyki badawczej, przeprowadzenie badań eksperymentalnych 
oraz materiałowych , opracowanie wniosków w tym zakresie. 

36 Maciej Zwierzchowski, Marcin Marciniak: Analiza zużycia - wypełniacz wstępny górny z 
kompletu wkładek P-1800T (6000 szt.) / Maciej Zwierzchowski, Marcin Marciniak. Raporty 
Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. 2014, Ser. SPR nr 87, 15 s. : 21 rys. 
Rodzaj pracy: Raport serii SPR 
Wkład: Opracowanie metodyki badawczej, przeprowadzenie badań eksperymentalnych 
oraz materiałowych, opracowanie wniosków w tym zakresie. 

37 Maciej Zwierzchowski, Marcin Marciniak: Analiza zniszczenia odkuwki typu hak / Maciej 
Zwierzchowski, Marcin Marciniak. Raporty Wydziału Mechanicznego Politechniki 
Wrocławskiej. 2014, Ser. SPR nr 111, 14 s. : rys. Rodzaj pracy: Raport serii SPR 
Wkład: Opracowanie metodyki badawczej, przeprowadzenie badań eksperymentalnych 
oraz materiałowych, opracowanie wniosków w tym zakresie. 

38 Zbigniew Gronostajski, Bartosz Bartczak, Sławomir Polak, Maciej Zwierzchowski, Adam 
Niechajowicz, Jakub J. Krawczyk: Pochłanianie energii zderzeń przez elementy nadwozia 
łączone metodami kształtowania plastycznego / Zbigniew Gronostajski [i in.]. Raporty Inst. 
Technol. Masz. Autom. PWroc. 2013, Ser. SPR nr 40, 114 s. : rys. Bibliogr. przy rozdz. Rodzaj 
pracy: Raport serii SPR 
Wkład: Opracowanie metodyki badawczej, przeprowadzenie badań eksperymentalnych 
oraz materiałowych, opracowanie wniosków w tym zakresie. 

39 Karol Jaśkiewicz, Marek Hawryluk, Sławomir Polak, Maciej Zwierzchowski, Marcin D. 



Kaszuba: Sterowanie parametrami siłowymi oraz strukturą materiałów metalicznych w 
procesie kucia wahającą matrycą poprzez dobór optymalnej drogi odkształcania / Karol 
Jaśkiewicz [i in.]. Raporty Inst. Technol. Masz. Autom. PWroc. 2012, Ser. SPR nr 7, 85 s. : 
rys. Bibliogr. s. 84-85. Rodzaj pracy: Raport serii SPR 
Wkład: Opracowanie metodyki badawczej, przeprowadzenie badań eksperymentalnych 
oraz materiałowych, opracowanie wniosków w tym zakresie. 

40 Zbigniew Gronostajski, Marek Hawryluk, Karol Jaśkiewicz, Adam Niechajowicz, Sławomir 
Polak, Maciej Zwierzchowski, Marcin D. Kaszuba, Bartosz Bartczak, Donata Gierczycka- 
Zbrożek: Zastosowanie modelowania fizycznego i matematycznego do zwiększenia 
trwałości narzędzi w procesie kucia przegubów homokinetycznych / Zbigniew Gronostajski 
[i in.]. Raporty Inst. Technol. Masz. Autom. PWroc. 2010, Ser. SPR nr 11, 106 s. : rys., tab. 
Bibliogr. 26 poz. Rodzaj pracy: Raport serii SPR 
Wkład: Opracowanie metodyki badawczej, przeprowadzenie badań eksperymentalnych 
oraz materiałowych , opracowanie wniosków w tym zakresie. 

41 Paweł Bandoła, Zbigniew Gronostajski, Marek Hawryluk, Adam Niechajowicz, Sławomir 
Polak, Tomasz Skubiszewski, Agnieszka Skubiszewska, Maciej Zwierzchowski: 
Strukturalnomechaniczne aspekty technologii kucia wyrobów z proszków stopów tytanu / 
Paweł Bandoła [i in.]. Raporty Inst. Technol. Masz. Autom. PWroc. 2009, Ser. SPR nr 27, 92 
s. : rys., tab. Bibliogr. 35 poz. Rodzaj pracy: Raport serii SPR 
Wkład: Opracowanie metodyki badawczej, przeprowadzenie badań eksperymentalnych 
oraz materiałowych ,opracowanie wniosków w tym zakresie. 

42 Zbigniew Gronostajski, Marek Hawryluk, Marcin D. Kaszuba, Adam Niechajowicz, 
Sławomir Polak, Maciej Zwierzchowski: Analiza procesu kucia obudowy przegubów 
homokinetycznych / Zbigniew Gronostajski [i in.]. Raporty Inst. Technol. Masz. Autom. 
PWroc. 2009, Ser. SPR nr 5, 56 s. : rys., tab. Bibliogr. 6 poz. Rodzaj pracy: Raport serii SPR 
Wkład: Opracowanie metodyki badawczej, przeprowadzenie badań eksperymentalnych 
oraz materiałowych , opracowanie wniosków w tym zakresie. 

 

3) sumaryczny impact factor publikacji naukowych według listy Journal Citation Reports (JCR), 

zgodnie z rokiem opublikowania 

Tabela 8. Sumaryczne wartości wskaźników publikacji naukowych (IF oraz MNiSW) 

Wskaźnik Przed uzyskaniem 
stopnia doktora 

Po uzyskaniu stopnia 
doktora 

ogółem 

Sumaryczny IF 
na dzień publikacji 

0 42,018 42,018 

Liczba punktów 

MNiSW 

na dzień publikacji 

28 1589 1616 

 

4) liczba cytowań publikacji według baz: Web of Science (WoS) 

Tabela 9. Wartości wskaźników publikacji naukowych (liczba cytowań ogółem oraz bez autocytowań) 

Źródło Przed uzyskaniem stopnia 
doktora 

Po uzyskaniu stopnia 
doktora 

ogółem 

Web of Science - cytowania 0 310 310 

Web of science cytowania bez 
autocytowań 

0 275 275 

Liczba prac indeksowanych 0 30 30 

 



5) indeks Hirscha opublikowanych publikacji według bazy Web of Science (WoS) 

Tabela 10. Wartości wskaźników publikacji naukowych (Indeks Hirscha) 

Indeks Hirscha Przed uzyskaniem stopnia doktora Po uzyskaniu stopnia doktora ogółem 

Web of Science 0 9 9 

 

6) kierowanie międzynarodowymi lub krajowymi projektami badawczymi lub udział w takich 

projektach 

Tabela 11. Liczba projektów badawczych 

Rodzaj projektu Przed uzyskaniem 
stopnia doktora 

Po uzyskaniu stopnia 
doktora 

ogółem 

Międzynarodowy 0 0 0 

Krajowy 1 16 17 

 

Tabela 12. Projekty badawcze i charakter udziału w nich 

Lp. Numer i Tytuł projektu Charakter 
udziału 

Przed uzyskanie stopnia doktora 

1 Promotorski: Projekt badawczy nr 4 T12D 033 28  - „Wpływ 
struktury i właściwości materiałów elementów układu rozrządu 

silnika ZS na charakterystykę zużycia” 

Wykonawca 

Po uzyskaniu stopnia doktora 

1.  TECHMATSTRATEG1/348491/10/NCBR/2017 „Energooszczędna 

technologia obróbki cieplnoplastycznej odkuwek z 

wykorzystaniem ciepła kucia” 

(główny 
wykonawca 

projektu B+R) 

2.  POIR.04.01.04-00-0088/15 „Opracowanie technologii tłoczenia 

słupka B ze stopów aluminium serii 7xxx” 

(główny 
wykonawca 

projektu B+R) 

3.  2011/01/B/ST8/02056 „Analiza i modelowanie wieloskalowe 

zjawisk zachodzących w warstwie wierzchniej narzędzi do kucia” 
(wykonawca 

projektu) 

4.  INNOLOT/I/10/NCBR/2014 „Zaawansowane techniki wytwarzania 

przekładni lotniczych” 
(wykonawca 

projektu) 

5.  PBS2/A5/37/2013 „Zastosowanie zaawansowanych warstw 

hybrydowych typu PN+PVD dedykowanych do zwiększenia 

trwałości narzędzi w procesach kucia.” 

(główny 
wykonawca 

projektu B+R) 

6.  POIG.01.03.01-02-161/09 „Kompleksowy system ekspertowy do 

optymalizacji trwałości narzędzi w procesach kucia” 

(główny 
wykonawca 

projektu B+R) 

7.  POIG.01.03.01-02-063/12 „Opracowanie i wdrożenie technologii 

kucia dokładnego w Kuźni Jawor S.A.” 
(główny 

wykonawca 
projektu B+R) 

8.  NR07-0053-10/2011 „Technologiczne aspekty zastosowania nowej 

generacji stali (AHSS) na elementy nadwozi samochodowych” 

 

(wykonawca 
projektu B+R) 



9.  POIR.01.01.01-00-0034/19 „Opracowanie technologii kucia 

dokładnego zaworu silnikowego ze stali wysokoniklowej o 

zwiększonej trwałości narzędzi kuźniczych oraz zmniejszonym 

zużyciu środków smarnych” 

Inżynier procesu 

10.  POIR.01.01.01-00-1243/19 Opracowanie energooszczędnej i 

wysokowydajnej technologii kucia iglic do rozjazdów kolejowych o 

podwyższonych właściwościach eksploatacyjnych 

Inżynier  
materiałowy 

11.  R15 023 03 - Kształtowanie stopów miedzi z wykorzystaniem 

zjawiska nadplastyczności. 
Główny 

wykonawca 
projektu 

Projekty komercyjne – usługa w ramach projektów 

12.  S/226/15 „Analiza przemieszczeń termicznych centrum 

współrzędnościowego pod wpływem zmiennej temperatury 

powietrza i podłogi” 

(wykonawca 
projektu) 

13.  S/157/15 „Kompleksowa weryfikacja wiarygodności działania 

modeli materiałowych w warunkach przemysłowych oraz analiza 

możliwości wdrożenia modeli w praktyce przemysłowej” 

(wykonawca 
projektu)                     

14.  U/0180/425/2018 „Opracowanie koncepcji elastycznej linii 

produkcyjnej wraz z opracowaniem wytycznych do projektowania 

procesów kucia na elastycznej linii produkcyjnej w zakładzie 

Zamawiającego” 

(wykonawca 
projektu) 

15.  POIR.01.02.00-00-0164/16 – program sektorowy INNOSTAL „SBR-

x: Unikatowy pierścień stalowy kuto-walcowany specjalnego 

przeznaczenia o zaawansowanym, projektowanym przekroju i 

regulowanych właściwościach eksploatacyjnych” 

(wykonawca 
projektu) 

Projekty wewnętrzne PWr 

16 I2400-333423-W1000  - Praca naukowa 15/12/2008 Wpływ 

struktury i właściwości cieplnie wytworzonych powłok na osnowie 

niklu na przebieg procesów zużycia 

kierownik 

 

 

 

7. międzynarodowe lub krajowe nagrody za działalność odpowiednio naukową albo artystyczną 

 

 

Tabela 13. Nagrody za działalność naukową i lata ich otrzymania 

Lp. Nagrody i wyróżnienia 

Przed otrzymaniem stopnia doktora 

 brak 

Nagrody za działalność naukową – po otrzymaniu stopnia doktora 

1.  Nagroda Dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej,  



Wrocław 2011 

2.  Nagroda w V Biennalach fotograficznych Uniwersytetu Śląskiego – Nauka Idea w 

Praktyce 2014 – Nauka w obiektywie. 

3.  Nagroda za I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy „Materiałografia” – Struers 

2007/08. 

4.  CQ WW SSB 2016 – 2 miejsce w Polsce w ogólnoświatowych zawodach 

radiokominukacyjnych – działalność w ramach Koła Naukowego SP6PWT. 

5.  CQ WW SSB 2015 – 1 miejsce w Polsce w ogólnoświatowych zawodach 

radiokominukacyjnych – działalność w ramach Koła Naukowego SP6PWT. 

6.  Laureat Konkursu Primus 2021 PWr 

 

8) wygłoszenie referatów na międzynarodowych lub krajowych konferencjach tematycznych 

Tabela 14. Tytuł referatu oraz nazwa konferencji, na której został wygłoszony 

Lp.  Tytuł referatu 

Przed uzyskaniem stopnia doktora 

1 Maciej Zwierzchowski,  Analiza metod badania odporności na zmęczenie cieplne. W: 
Współczesne technologie w budowie maszyn. I Sympozjum Doktoranckie, Lublin, 16-
17.05.2002. Lublin  

2 Maciej Zwierzchowski,  Badania nad przyczynami uszkodzenia wału korbowego silnika MAN. 
W: Współczesne technologie w budowie maszyn. I Sympozjum Doktoranckie, Lublin, 16-
17.05.2002. Lublin  

3 Maciej Zwierzchowski, Zagadnienia zużycia wybranych elementów silnika ZS i próba 
podwyższenia ich trwałości. II Sympozjum Doktoranckie,  Lublin, 16-17.05.2003. Kazimierz 
Dolny.  

Po uzyskaniu stopnia doktora 

4 Maciej Zwierzchowski: Badania odporności na zużycie ścierne i kontaktowe / Maciej 
Zwierzchowski. W: Inżynierowie nowej ery : IX Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół 
Naukowych, Lublin, 12-13 maja 2008  

5 Donata Gierczycka-Zbrożek, Maciej Zwierzchowski: Przesłanki do udoskonalania systemów 
zabezpieczeń biernych w zderzeniach bocznych = Motivations for improving passive safety 
systems for side crashes "Transport 2010" nt. Nowe rozwiązania techniczne, organizacyjne i 
ekonomiczne w transporcie, Kazimierz Dolny, 10-12 maja 2010.  

6 Donata Gierczycka-Zbrożek, Maciej Zwierzchowski, Marek Hawryluk: Budowa stanowiska do 
badania układu wspomagania hamowania = Laboratory test for testing of brake support / 
"Transport 2010" nt. Nowe rozwiązania techniczne, organizacyjne i ekonomiczne w 
transporcie, Kazimierz Dolny, 10-12 maja 2010.  

7 Zbigniew Gronostajski, Maciej Zwierzchowski, Marek Hawryluk, Tomasz Skubiszewski: 
Aluminum bronze BA1032 deformed by ECAP. 13th International Conference on Metal 
Forming, Toyohashi, Japan, September 19-22, 2010. 

8 Zbigniew Gronostajski, Marek Hawryluk, Adam Niechajowicz, Maciej Zwierzchowski, Marcin 
Kaszuba: Aplication of the scanning laser system for the wear estimation of forging tools. 2nd 
International Lower Silesia - Saxony Conference AutoMetForm 25-11-2010 

9 Maciej Zwierzchowski, Description of wear phenomena of dies for hot forging of gearwheel. 
Konferencja Forming 2011 Trojanovice 7-10.09.2011 Czech Republic.  

10 Zbigniew Gronostajski, Marek Hawryluk, Maciej Zwierzchowski, Marcin D. Kaszuba, 



Marcin Marciniak: Analiza zmęczenia cieplnego stali WCLV stosowanej na matryce do kucia na 
gorąco = Analysis of thermal fatigue of WCLV steel used on dies in hot forging. IX Konferencja 
Naukowa Odkształcalność Metali i Stopów, Łańcut, 22-25 litopada 2011. 

11 Zbigniew Gronostajski, Marek Hawryluk, Maciej Zwierzchowski, Marcin D. Kaszuba: 
Zużycie matryc do kucia na gorąco odkuwki koła czołowego = Wear of dies for hot forging of 
the front wheel / Zbigniew Gronostajski [i in.]. IX Konferencja Naukowa Odkształcalność Metali 
i Stopów, Łańcut, 22-25 litopada 2011. 

12 Karol Jaśkiewicz, Maciej Zwierzchowski, Wioletta Góralczyk: Analiza zachowania się stali 
16HG podczas prasowania obwiedniowego = Analysis of the behavior of 16HG steel during the 
orbital forging., IX Konferencja Naukowa Odkształcalność Metali i Stopów, Łańcut, 22-25 
litopada 2011. 

13 Zbigniew Gronostajski, Maciej Zwierzchowski, Karol Jaśkiewicz, Marcin Kaszuba: Wpływ 
parametrów warstwy wierzchniej na przebieg procesów zużycia matryc do kucia na gorąco., 
VIII Seminarium Naukowe ZINTEGROWANE STUDIA PODSTAW DEFORMACJI PLASTYCZNEJ 
METALI PLASTMET 20-23 listopada 2012 r., Łańcut 

14 Zbigniew Gronostajski Maciej Zwierzchowski, Karol Jaśkiewicz,  Marcin Kaszuba Wpływ 
temperatury i warunków pracy na zachowanie się warstwy wierzchniej stali narzędziowych do 
pracy na gorąco. X Konferencja Naukowa Odkształcalność Metali i Stopów, Łańcut, 26-29 
listopad 2013. 

15 Zbigniew Gronostajski, Marek Hawryluk, Marcin D. Kaszuba, Maciej Zwierzchowski:  Zjawiska 
występujące w warstwie wierzchniej matryc stosowanych w procesie kucia koła czołowego = 
Wear phenomena occurring in the surface layer of die inserts used in the forging process of 
front wheel. Seminarium Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, Kraków, 15.10.2014. 

16 Maciej Zwierzchowski, Czynniki wpływające na trwałość narzędzi kuźniczych., X Jubileuszowe 
Seminarium Naukowe ZINTEGROWANE STUDIA PODSTAW DEFORMACJI PLASTYCZNEJ METALI 
22 – 25 listopada 2016r, Łańcut 

17 Maciej Zwierzchowski: Selected aspects of wear of forging tools / Zwierzchowski Maciej. W: 
METAL 2017: 26th International Conference on Metallurgy and Materials, May 24th-26th 2017, 
Brno, Czech Republic 

18 Maciej Zwierzchowski Wybrane aspekty zużycia narzędzi kuźniczych., XII Konferencja 
ODKSZTAŁCALNOŚĆ METALI I STOPÓW OMIS‘2017 21-24 listopada 2017 r. Łańcut 

19 Maciej Zwierzchowski Wpływ namagnesowania na zmiany w warstwie wierzchniej narzędzi 
kuźniczych. XI Konferencja Naukowa ZINTEGROWANE STUDIA PODSTAW DEFORMACJI 
PLASTYCZNEJ METALI PLASTMET’ 2018 27– 30 listopada 2018r. Łańcut 

20 Maciej Zwierzchowski Analiza możliwości wykorzystania ciepła kucia w procesach wyżarzania 
izotermicznego, XIII Konferencja Naukowa ODKSZTAŁCALNOŚĆ METALI I STOPÓW OMIS‘2019 
pod auspicjami Sekcji Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN 19-22 listopada 
2019 r. Łańcut 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 Dorobek dydaktyczny i popularyzatorski oraz współpraca międzynarodowa we wszystkich 

obszarach wiedzy  

 

1) uczestnictwo w programach europejskich i innych programach międzynarodowych lub 
krajowych 
 

Tabela 15. Programy międzynarodowe lub krajowe 

Rodzaj i nazwa programu Liczba projektów 

Europejskie i inne międzynarodowe 0 

Krajowe 

POIG - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2 

POIR - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 4 

TECHMATSTRATEG 1 

INNOLOT 1 

Program Badań Stosowanych 1 

Projekty Krajowe – Badania Stosowane 1 

Inne (tab.12) 5 

 
2) udział w międzynarodowych lub krajowych konferencjach naukowych lub udział w 

komitetach organizacyjnych tych konferencji 
 

Tabela 16. Udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych 

Lp.  Udział w konferencjach Rodzaj konferencji Rok 

Przed uzyskaniem stopnia doktora 

1 I Sympozjum Doktoranckie krajowa 2002 

2 II Sympozjum Doktoranckie krajowa 2003 

Po uzyskaniu stopnia doktora 

3 IX Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół 
Naukowych 

międzynarodowa 2008 

4 "Transport 2010" nt. Nowe rozwiązania techniczne, 
organizacyjne i ekonomiczne w transporcie 

krajowa 2010 

5 13th International Conference on Metal Forming, Toyohashi, 
Japan 

Międzynarodowa 
/zagraniczna 

2010 

6 2nd International Lower Silesia - Saxony Conference 
AutoMetForm 

Międzynarodowa 
/zagraniczna 

2010 

7 Konferencja Forming 2011 Trojanovice Czech Republic Międzynarodowa 
/zagraniczna 

2011 

8 IX Konferencja Naukowa Odkształcalność Metali i Stopów krajowa 2011 

9 IX Zintegrowane Studia Podstaw Deformacji Plastycznej  
Metali PLASTMET 

krajowa 2012 

10 X Konferencja Naukowa Odkształcalność Metali i Stopów krajowa 2013 

11 Seminarium Instytutu Mechaniki Precyzyjnej Kraków międzynarodowa 2014 

12 X Zintegrowane Studia Podstaw Deformacji Plastycznej  
Metali PLASTMET 

krajowa 2016 

13 26th International Conference on Metallurgy and Materials  
METAL 2017 

Miedzynarodowa 
/zagraniczna 

2017 

14 XII Konferencja Naukowa Odkształcalność Metali i Stopów krajowa 2017 

15 VII Wrocławskie Sympozjum Spawalnicze PWr krajowa 2017 



16 VIII Wrocławskie Sympozjum Spawalnicze PWr krajowa 2018 

17 XI Zintegrowane Studia Podstaw Deformacji Plastycznej  
Metali PLASTMET 

krajowa 2018 

18 XIII Konferencja Naukowa Odkształcalność Metali i Stopów krajowa 2019 

Udział w komitetach organizacyjnych międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych 
 

Od 2008 roku (2010, 2012, 2014, 2016) biorę aktywny udział w organizacji zarówno krajowej jak i 
międzynarodowej/zagranicznej edycji konferencji AutoMetForm (www.autometform.pwr.edu.pl), 
odpowiadam za organizację od strony merytorycznej, naukowej i organizacyjnej. W latach 2008, 2012 
oraz 2016 byłem również odpowiedzialny za przygotowanie i prowadzenie specjalnych sesji 
plakatowych organizowanych na tych konferencjach.  

 
3. Otrzymane nagrody i wyróżnienia – ujęte w Tabeli 13. 
 
4. Udział w konsorcjach i sieciach badawczych 

Tabela 17. Udział w konsorcjach 

Lp. Numer i Tytuł projektu Podmiot wchodzący w 
skład konsorcjum 

1 TECHMATSTRATEG1/348491/10/NCBR/2017 

„Energooszczędna technologia obróbki cieplnoplastycznej 

odkuwek z wykorzystaniem ciepła kucia” 

Politechnika 
Wrocławska  
Kuźnia Jawor 

2 POIR.04.01.04-00-0088/15 „Opracowanie technologii 

tłoczenia słupka B ze stopów aluminium serii 7xxx” 
Politechnika 
Wrocławska  

KIRCHHOFF Automotive 

3 2011/01/B/ST8/02056 „Analiza i modelowanie 

wieloskalowe zjawisk zachodzących w warstwie 

wierzchniej narzędzi do kucia” 

Politechnika 
Wrocławska 
Kuźnia Jawor 

4 INNOLOT/I/10/NCBR/2014 „Zaawansowane techniki 

wytwarzania przekładni lotniczych” 
Politechnika 
Wrocławska 

Hispano-Suiza Polska 
Spółką z ograniczoną 
odpowiedzialnością. 
Thoni Alutec Spółka z 

ograniczoną 
odpowiedzialnością. 
Akademia Górniczo 

Hutnicza im. Stanisława 
Staszica. 

Politechnika 
Rzeszowska im. 

Ignacego Łukasiewicza. 
Politechnika 
Warszawska. 

Instytut Mechaniki 
Precyzyjnej w 

Warszawie 
Politechnika 
Wrocławska 

Politechnika Śląska w 
Gliwicach. 

Politechnika 
Krakowska. 



5 PBS2/A5/37/2013 „Zastosowanie zaawansowanych 

warstw hybrydowych typu PN+PVD dedykowanych do 

zwiększenia trwałości narzędzi w procesach kucia.” 

Politechnika 
Wrocławska 
Kuźnia Jawor 

6 POIG.01.03.01-02-161/09 „Kompleksowy system 

ekspertowy do optymalizacji trwałości narzędzi w 

procesach kucia” 

Politechnika 
Wrocławska 
Kuźnia Jawor 

7 POIG.01.03.01-02-063/12 „Opracowanie i wdrożenie 

technologii kucia dokładnego w Kuźni Jawor S.A.” 
Politechnika 
Wrocławska 
Kuźnia Jawor 

8 NR07-0053-10/2011 „Technologiczne aspekty 

zastosowania nowej generacji stali (AHSS) na elementy 

nadwozi samochodowych” 

 

Politechnika 
Wrocławska 

KIRCHHOFF Automotive 

9 POIR.01.01.01-00-0034/19 „Opracowanie technologii 

kucia dokładnego zaworu silnikowego ze stali 

wysokoniklowej o zwiększonej trwałości narzędzi 

kuźniczych oraz zmniejszonym zużyciu środków 

smarnych” 

Politechnika 
Wrocławska 

Miejsce realizacji 
projektu - MAHLE 
POLSKA Krotoszyn 

10 POIR.01.01.01-00-1243/19 Opracowanie 

energooszczędnej i wysokowydajnej technologii kucia iglic 

do rozjazdów kolejowych o podwyższonych 

właściwościach eksploatacyjnych 

Politechnika 
Wrocławska 

Miejsce realizacji 
projektu - Kuźnia 

Łabędy 

 
5) kierowanie projektami realizowanymi we współpracy z naukowcami z innych ośrodków 

polskich i zagranicznych, a w przypadku badań stosowanych we współpracy z przedsiębiorcami 
BRAK 

 
6) Udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism 

Strzałpl pro libertate. - miesięcznik - ISSN 2451-4942 
 

7) Członkostwo w międzynarodowych lub krajowych organizacjach i towarzystwach naukowych 
SIMP – nr legitymacji WR07/2020 

8) osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki lub sztuki 
 
- Od 2012 brałem trzykrotnie udział jako prowadzący lub współprowadzący zajęcia w ramach 
Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.  
- Prowadzący zajęcia w ramach Akademii Młodych Odkrywców Politechniki Wrocławskiej. 
- Jako prowadzący koło naukowe radiokomunikacji kilkukrotnie organizowałem pokazy dla 
studentów w ramach DAS – Dni Aktywności Studenckiej Politechniki Wrocławskiej.  
- W ramach prac Koła Naukowego organizowałem kursy przygotowujące do egzaminów 
państwowych operatora urządzeń radiowych oraz kursy nauki telegrafii wraz z Harcerskim 
Klubem Łączności we Wrocławiu. 
 
 
 
 
 



9) opieka naukowa nad studentami 
Tabela 18. Liczba zrealizowanych prac dyplomowych 

Rodzaj pracy Liczba prac 

Praca dyplomowa inżynierska 117 

Praca dyplomowa magisterska 47 

Łącznie 164 

 
10) opieka naukowa nad doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora 

pomocniczego, z podaniem tytułów rozpraw doktorskich 
Tabela 19. Opieka naukowa nad doktorantami 

Opieka naukowa nad 
doktorantami 

(promotor pomocniczy) 

Tytuł przewodu 

mgr inż. Daniel Dobras Wykorzystanie efektu elektro-plastycznego do sterowania 
właściwościami plastycznymi i strukturą wewnętrzną materiału w 

procesach tłoczenia blach. 

mgr inż. Artur Barełkowski Wpływ parametrów obróbki cieplno-plastycznej odkuwek na ich 
właściwości. 

 
11) staże w zagranicznych lub krajowych ośrodkach naukowych lub akademickich 

BRAK 
 

12) Wykonane ekspertyzy lub inne opracowania na zamówienie 
 

4. Maciej Zwierzchowski: Analiza wpływu umacniania warstwy wierzchniej na właściwości płaskich 
elementów sprężystych. Zlecenie PWr.  

5. Maciej Zwierzchowski: Analiza oraz badania spektrometryczne wady przypowierzchniowej piasty 
ze stali s355j2+ar / Maciej Zwierzchowski. Raporty Wydziału Mechanicznego Politechniki 
Wrocławskiej. 2019, Ser. SPR nr 33, 12 s. : rys.  
 

7. Maciej Zwierzchowski: Badania mikroskopowe optyczne oraz SEM wad na odkuwkach typu 
łącznik do motocykla BMW / Maciej Zwierzchowski. Raporty Wydziału Mechanicznego 
Politechniki Wrocławskiej. 2019, Ser. SPR nr 83, 10 s. : rys.  
 

8. Maciej Zwierzchowski: Analiza mikroskopowa odkuwki typu kołnierz ze stali c22.8 po różnych 
wariantach obróbki cieplnej / Maciej Zwierzchowski. Raporty Wydziału Mechanicznego 
Politechniki Wrocławskiej. 2019, Ser. SPR nr 205, 4 s. : rys., tab.  
 

9. Maciej Zwierzchowski: Analiza frezów i głowic do frezowania pod kątem zużycia / Maciej 
Zwierzchowski. Raporty Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. 2018, Ser. SPR nr 
66, 11 s. : rys.  
 



15. Maciej Zwierzchowski: Analiza mikroskopowa przedkuwki oraz odkuwki typu kołnierz stali C22.8 
/ Maciej Zwierzchowski. Raporty Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. 2018, Ser. 
SPR nr 126, 5 s. : rys.  
 

16. Maciej Zwierzchowski: Pomiar temperatur oraz czasów w procesie kucia odkuwki "WIDŁAK" 800 
026 ze stali 16HG/1.7131/16MnCr5 / Maciej Zwierzchowski. Raporty Wydziału Mechanicznego 
Politechniki Wrocławskiej. 2018, Ser. SPR nr 133, 6 s. : 7 rys., 1 tab.  
 

17. Zbigniew Gronostajski, Sławomir Polak, Marcin D. Kaszuba, Karol Jaśkiewicz, Maciej 
Zwierzchowski: Sbr-x: unikatowy pierścień stalowy kutowalcowany specjalnego przeznaczenia o 
zaawansowanym, projektowanym przekroju i regulowanych właściwościach eksploatacyjnych / 
Zbigniew Gronostajski [i in.]. Raporty Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. 2018, 
Ser. SPR nr 182, 17 s. : 19 rys., 3 tab.  
 

18. Maciej Zwierzchowski: Analiza mikroskopowa szybkoobrotowych narzędzi wiercących do 
usuwania zwapnień żylnych / Maciej Zwierzchowski. Raporty Wydziału Mechanicznego 
Politechniki Wrocławskiej. 2018, Ser. SPR 181, 11 s. : 10 rys., 1 tab.  
 

21. Maciej Zwierzchowski: Badania strukturalne materiału przeznaczonego na odkuwki do kucia na 
gorąco / Maciej Zwierzchowski. Raporty Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. 
2017, Ser. SPR nr 41, 8 s. : 15 rys.  
 

22. Maciej Zwierzchowski: Wygrzewanie próbek z naniesionymi warstwami hybrydowymi na 
narzędziach wykonanych ze stali narzędziowej do pracy na gorąco 1.2344 / Maciej 
Zwierzchowski. Raporty Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. 2017, Ser. SPR nr 
49, 15 s. : rys., tab.  
Bibliogr. s. 15.  
 

23. Maciej Zwierzchowski: Badania mikroskopowe optyczne, elektronowe skaningowe oraz 
mikroanaliza RTG (EDX) materiału przeznaczonego na odkuwki do kucia na gorąco / Maciej 
Zwierzchowski. Raporty Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. 2017, Ser. SPR nr 
50, 14 s. : rys.  
 

24. Maciej Zwierzchowski: Opracowanie wytycznych do kontroli przedprodukcyjnej frezów 
palcowych / Maciej Zwierzchowski. Raporty Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. 
2017, Ser. SPR nr 64, 10 s. : rys., tab.  
 

25. Maciej Zwierzchowski: Analiza materiałowa materiału odkuwki 42CrMo4 dla różnych wariantów 
obróbki cieplnej / Maciej Zwierzchowski. Raporty Wydziału Mechanicznego Politechniki 
Wrocławskiej. 2017, Ser. SPR nr 83, 12 s. : rys.  
 



26. Maciej Zwierzchowski: Badania wpływu obróbki cieplnej na właściwości stali 16HG : badania 
mikroskopowe optyczne / Maciej Zwierzchowski. Raporty Wydziału Mechanicznego Politechniki 
Wrocławskiej. 2017, Ser. SPR nr 123, 7 s. : 6 rys.  
 

27. Maciej Zwierzchowski: Badania rozkładów mikrotwardości dla przekrojów poprzecznych próbek - 
Schraner. Wyniki OC / Maciej Zwierzchowski. Raporty Wydziału Mechanicznego Politechniki 
Wrocławskiej. 2017, Ser. SPR nr 178, 6 s. : 7 rys.  
 

Maciej Zwierzchowski Analiza mikroskopowa SEM oraz EDS lutowanych złącz SMD. 2015 –
zlecenie  

Maciej Zwierzchowski Analiza wytrzymałości na ścinanie połączeń klejowych złącz lutowanych. 
2015 – zlecenie 

32. Maciej Zwierzchowski, Marcin Marciniak: Przyczyny przedwczesnego zużycia wypełniaczy 
wstępnych górnych P-1800T (6000 szt.) / Maciej Zwierzchowski, Marcin Marciniak. Raporty 
Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. 2014, Ser. PRE nr 91, 14 s. : 11 rys.  
 

33. Maciej Zwierzchowski, Marcin Marciniak: Analiza przedwczesnego zużycia - wypełniacz wstępny 
górny z kompletu wkładek P-1800T (2500 szt.) / Maciej Zwierzchowski, Marcin Marciniak. 
Raporty Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. 2014, Ser. SPR nr 90, 15 s. : 21 rys.  
 

Numer archiwalny: W10/2014/S-111 

38. Zbigniew Gronostajski, Bartosz Bartczak, Sławomir Polak, Maciej Zwierzchowski, Adam 
Niechajowicz, Jakub J. Krawczyk: Pochłanianie energii zderzeń przez elementy nadwozia łączone 
metodami kształtowania plastycznego / Zbigniew Gronostajski [i in.]. Raporty Inst. Technol. Masz. 
Autom. PWroc. 2013, Ser. SPR nr 40, 114 s. : rys.  
Bibliogr. przy rozdz.  
 

39. Karol Jaśkiewicz, Marek Hawryluk, Sławomir Polak, Maciej Zwierzchowski, Marcin D. Kaszuba: 
Sterowanie parametrami siłowymi oraz strukturą materiałów metalicznych w procesie kucia 
wahającą matrycą poprzez dobór optymalnej drogi odkształcania / Karol Jaśkiewicz [i in.]. 
Raporty Inst. Technol. Masz. Autom. PWroc. 2012, Ser. SPR nr 7, 85 s. : rys.  
Bibliogr. s. 84-85.  
 

40. Zbigniew Gronostajski, Marek Hawryluk, Karol Jaśkiewicz, Adam Niechajowicz, Sławomir Polak, 
Maciej Zwierzchowski, Marcin D. Kaszuba, Bartosz Bartczak, Donata Gierczycka-Zbrożek: 
Zastosowanie modelowania fizycznego i matematycznego do zwiększenia trwałości narzędzi w 
procesie kucia przegubów homokinetycznych / Zbigniew Gronostajski [i in.]. Raporty Inst. 
Technol. Masz. Autom. PWroc. 2010, Ser. SPR nr 11, 106 s. : rys., tab.  
Bibliogr. 26 poz.  
 



41. Paweł Bandoła, Zbigniew Gronostajski, Marek Hawryluk, Adam Niechajowicz, Sławomir Polak, 
Tomasz Skubiszewski, Agnieszka Skubiszewska, Maciej Zwierzchowski: Strukturalno-
mechaniczne aspekty technologii kucia wyrobów z proszków stopów tytanu / Paweł Bandoła [i 
in.]. Raporty Inst. Technol. Masz. Autom. PWroc. 2009, Ser. SPR nr 27, 92 s. : rys., tab.  
Bibliogr. 35 poz.  
 

42. Zbigniew Gronostajski, Marek Hawryluk, Marcin D. Kaszuba, Adam Niechajowicz, Sławomir 
Polak, Maciej Zwierzchowski: Analiza procesu kucia obudowy przegubów homokinetycznych / 
Zbigniew Gronostajski [i in.]. Raporty Inst. Technol. Masz. Autom. PWroc. 2009, Ser. SPR nr 5, 56 
s. : rys., tab.  
Bibliogr. 6 poz.  
 

43. Oraz inne udokumentowane oraz nieudokumentowane, wykonywane samodzielnie lub jako 
współautor. (42 szt. udokumentowane w formie raportów SPR) 

13) Udział w zespołach eksperckich i konkursowych 
BRAK 

14) Recenzowanie projektów międzynarodowych i krajowych 
BRAK 

15) Recenzowanie publikacji w czasopismach międzynarodowych i krajowych  

 

Tabela 20. Recenzowanie artykułów w czasopismach międzynarodowych 

Lp. Recenzje w czasopismach międzynarodowych 
 

Liczba prac recenzowanych 

1 Archives of Civil and Mechanical Engineering 
ISSN: 1644-9665  IF 2019 - 3.672 

20 

2 Aircraft Engineering and Aerospace Technology 
ISSN: 1758-4213 IF 2019 - 0785 

2 

3 Archives of Metallurgy and Materials 
ISSN: 1733-3490 IF 2019 - 0586 

2 

4 Tribology in Industry 
ISSN: 0354-8996 Cite Score Scopus 2019 – 2.4 

1 

5 Metals MDPI 
ISSN: 2075-4701 IF 2019 – 2.117 

3 

6 Materials Science-Poland 
ISSN: 2083-134X 

1 

7 Oraz inne  ok 10 

 

 

 

 

 

 



3. OSIAGNIĘCIA ORGANIZACYJNE ZWIĄZANE Z PROWADZONYMI BADANIAMI ORAZ 

DZIAŁALNOŚCIĄ DYDAKTYCZNĄ 

Tabela 27. Osiągnięcia organizacyjne 

Lp. Prowadzona działalność / Osiągnięcia organizacyjne 

1 Organizator i prowadzący nieprzerwanie od 2014r. roku Seminaria Naukowe Katedry Obróbki 
Plastycznej, Spawalnictwa i Metrologii 

2 Organizator i prowadzący Szkolenia dla Pracowników oraz Doktorantów PWr w zakresie 
Preparatyki Materiałowej 

3 Kierownik Laboratorium Badań Materiałowych – od 2010r. 

4 Komisje Egzaminacyjne dyplomów I oraz II stopnia studiów stacjonarnych oraz 
niestacjonarnych  – nieprzerwanie od 2014r.  
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